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Apresentacao

Com a finalidade de contribuir com melhorias no conjunto de fatores
que afeta a competitividade da industria capixaba, estamos atuando em
sintonia com os poderes constituidos e diferentes classes empresariais,
em um movimento progressista, que apresenta um cenario promissor.
Entendemos que temos como desafio interiorizar e diversificar a nossa
industria, agregando maior valor e tornando-a ainda mais competitiva.

Historicamente, o setor de rochas € uma importante vertente da eco-
nomia capixaba. Lider nacional na extracao, producao e beneficiamento
de marmore e granito, o Estado relne um dos maiores e mais organi-
zados arranjos produtivos existentes no pais. O setor de rochas orna-
mentais no Estado € formado por dois nucleos centrais, Nos quais estao
localizadas a maioria das empresas extratoras e beneficiadoras dessas
rochas. Atualmente, operam no APL (Arranjo Produtivo Local) cerca de
2.000 empresas integrantes da cadeia produtiva do setor, sendo mais
de 70% delas dedicadas ao beneficiamento do marmore e granito, fato
que concede ao Espirito Santo o status internacional de uma das maiores
fontes fornecedoras de rochas ornamentais do Brasil e do mundo.

Vale ressaltar que em nosso Estado sediamos dois dos maiores
eventos comerciais do segmento: as feiras internacionais Cachoeiro
Stone Fair e Vitoria Stone Fair — esta, a mais importante do setor nas
Ameéricas. Espero que esta publicacao possa de fato orientar as pes-
soas que manuseiam esta riqueza mineral que produzimos em Nnosso
Estado e que tanto nos orgulha.

A elaboracdo do Manual de Rochas Ornamentais tem como objetivo
fornecer informacdes técnicas indicadas e apropriadas para o melhor
uso, aplicacao e manutencao das rochas ornamentais nos diversos ti-
pos de ambientes, formas e formatos de utilizacdo. Acreditamos que a
institucionalizacao do melhor formato de uso, transporte, conservacao
e manutencao é uma importante ferramenta para gerar maior protecao
aos fornecedores, especificadores, construtores e consumidores final.

Este material auxiliard de forma clara o manuseio das rochas orna-
mentais valorizando os ambientes e permitindo sua utilizacao dentro
dos principios de sustentabilidade, evitando assim o desperdicio e ge-
rando cada vez mais renda e lucro aos fabricantes e, principalmente,
aos consumidores.

A todos uma boa leitura e aprendizagem!
Um forte abraco.

Marcos Guerra,

Presidente da Federacao
das Industrias do Estado

do Espirito Santo (Findes)



Aureo Vianna Mameri,

Diretor Regional da
Findes — Cachoeiro do

ltapemirim

Manual
de Rochas

O Programa de Apoio a Iniciativas de Competitividade Local — Projeto
CNI/BID/FOMIN de Desenvolvimento Territorial, em parceria com a
Federacao das Industrias do Estado do Espirito Santo (Findes) e o Insti-
tuto Euvaldo Lodi (IEL-ES), vem desde 2009 apoiando ac¢des de inova-
cao e competitividade para o Arranjo Produtivo Local (APL) de Rochas.

Em parceria com as entidades que representam diretamente o se-
tor de rochas, foi construido o Plano Estratégico, entre cujas acdes
estd a elaboracdo do Manual de Rochas, que tem como objetivo
principal disseminar conhecimento técnico necessario a adequada
aplicacdo das rochas em diferentes finalidades e seu maximo apro-
veitamento econdmico.

O Manual de Rochas Ornamentais € uma obra pioneira no ambito
das entidades Cetemag e Sindirochas, que representam e atuam no
setor de rochas ornamentais do Espirito Santo.

O Cetemag ¢é o centro tecnologico do marmore e do granito, cuja
missdo € atuar desenvolvendo e implantando solucdes tecnologicas
e corporativas inovadoras e eficazes para o setor de rochas ornamen-
tais brasileiro, capacitando as empresas para o futuro com profissio-
nalismo, imparcialidade e credibilidade, desde a fase da extracdo das
rochas até o consumidor final.

O Sindirochas € o sindicato que representa as industrias de rochas
ornamentais e calcario do Estado do Espirito Santo, onde tem sua
base territorial. Com 40 anos de existéncia, o Sindirochas tem como
missdo estimular o crescimento e desenvolvimento do setor de ro-
chas no Espirito Santo, promovendo articulacdes com os setores pu-
blico e privado, incentivando a inovacao tecnoldgica, com foco na
responsabilidade social e ambiental.

A Diretoria Regional da Findes em Cachoeiro de ltapemirim parabeniza
o Comité Gestor do Programa de Desenvolvimento Territorial pelo apoio,
envolvimento e participagao na producdo desse manual com informa-
cdes técnicas sobre as principais rochas do Espirito Santo. Sao eles:



Aamol - Associagao Ambiental Monte Libano
Bandes - Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo
Centrorochas — Centro Brasileiro das Exportacdes de Rochas Ornamentais
Cetem — Centro de Tecnologia Mineral
Cetemag — Centro Tecnoldgico do Marmore e do Granito
DNPM - Departamento Nacional da Produgao Mineral
Findes — Federacdo das Industrias do Estado do Espirito Santo
Ideies - Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espirito Santo
IEL/ES — Instituto Euvaldo Lodi
lema - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Ifes — Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo
Sebrae - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
Sedes — Secretaria de Desenvolvimento Econédmico do Estado do Espirito Santo
Senai/ES — Servico Nacional de Aprendizagem Industrial
Sesi/ES — Servico Social da Industria
Sindifer — Sindicato das Industrias Metalurgicas e de Material Elétrico do Estado do
Espirito Santo
Sindirochas — Sindicato da Industria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcarios do
Estado do Espirito Santo
PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de ltapemirim
PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Rochativa — Associacao de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do
Espirito Santo

Por fim, parabenizamos o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) no papel de
coordenador operacional do Programa de Desenvolvimento Territorial
no Estado do Espirito Santo, responsavel pela iniciativa e empenho na
entrega desse produto tao relevante para o setor. Parabenizamos ainda
a Confederacdo Nacional da industria (CNI), Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e Fundo Multilateral de Investimento (FOMIN)
pelo apoio financeiro.
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O Setor de Rochas
Ornamentais

“‘Os profissionais em atividade alegaram ser oportuno prover a classe com informacées
praticas sobre os tipos de rocha no mercado, o que usar em cada lugar e 0 que nao usar, com
recomendacdes para aplicacdo direcionadas a cada tipo de material, treinamento de mao de
obra e uniformidade de nomenclatura.”

(Arqg. Risale Neves Almeida, in Uso de Rochas na Arquitetura, Tese de Doutorado - UFPE, 2012)






Histérico do uso da pedra

O uso da pedra pelo homem remonta aos tempos pré-histdricos, quando foi
utilizada para a confeccao de utensilios domésticos, armas para caca, guerra
e como objetos sacros. Posteriormente, por volta de 8.000 a.C,, registra-se o
seu uso como elemento construtivo nas edificacdes de habitacdes e de defesa
da cidade, que surgia entao como unidade politica e social.

Os primeiros registros de utilizagdo da rocha como elemento estético e
ornamental datam, entretanto, do terceiro milénio antes de Cristo, na regido da
Mesopotamia e no Egito (foto 1), onde eram utilizados basicamente dois tipos de
materiais para perpetuar as figuras dos farads, deuses e outras personalidades

importantes na forma de grandes esculturas.
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FoTo1 Piramides de Gizé proximas a Cairo/Egito construidas em pedra calcéria, 2.550 a.C

Uma rocha calcaria de gra muito fina, esculpida em ricos detalhes e pintada
com cores vivas, e também rochas lustraveis, muito duras, como granito ver-
melho e quartzitos preto ou rosa, que eram esculpidos e polidos.

Ainda na sua utilizacdo para grandes esculturas, teve importancia a percepcao
de algumas propriedades de cor e textura do marmore, permitindo que figuras
humanas fossem esculpidas com coloracao semelhante a da pele.

Coincidentemente, essa descoberta se deu durante a predominancia da
cultura naturalista da Grécia antiga (foto 2) e teve como resultado a grande
producao artistica e arquitetdnica durante o periodo classico da cultura grega.
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Foram também os gregos que levaram o uso do marmore para o dominio
publico, seja em escultura ou em arquitetura. Por outro lado, deve-se aos
romanos a sua aplicacao em construcdes privadas, como simbolo de status e
riqueza de seu proprietario.

FoTO2 Ruinas da Acropole em Atenas, construida em pedra calcaria, 447- 438 a.C.

Na antiguidade mais remota, o uso das rochas ornamentais foi bastante
restrito, principalmente por causa do sistema de propriedade das minas e das
técnicas disponiveis. No antigo Egito, as minas ou jazidas eram de propriedade
dos farads. Na Grécia classica, pertenciam as cidades-estado. Em Roma também
pertenciam ao Estado, ja no Império Bizantino eram propriedades do tesouro
do imperador. Cada um desses proprietarios de jazidas possuia também seus
proprios técnicos especializados na extracdo e no beneficiamento primario
da rocha. Tais servicos eram realizados por grandes contingentes de escravos,
com uso de técnicas e ferramentas muito rudimentares.

A regulamentacao do uso do subsolo como propriedade de interesse publico
somente veio a aparecer no periodo medieval e foi realmente mais difundida
ja na idade moderna. O sistema de concessdo do direito de lavra para a ini-
ciativa privada, no entanto, ja se fazia observar desde o medievo. Isto permitiu
0 surgimento, no final do periodo, de uma tradi¢cdo técnico-profissional na
extracdo e no beneficiamento de rochas ornamentais que, de uma forma ou
de outra, sobrevive até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, as construcdes de
grandes catedrais, de edificios publicos e dos palacios da nobreza nas mais
importantes cidades italianas deram grande impulso ao uso do marmore como
material nobre, tanto na arquitetura quanto na arte.

Todavia, foi no auge do Renascimento que novos materiais, com colorido
diversificado, proporcionaram um verdadeiro rompimento entre 0 mundo antigo
e 0 novo no que diz respeito ao uso de rochas ornamentais. Entre os séculos
XVI e XVII, muitos governos europeus receberam uma grande quantidade de
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requerimentos de concessao de lavra de marmore de coloracdes diferentes, a
maioria em novas provincias minerais com potencialidade de produc¢ao duvidosa.

Estes materiais comecam entdo a aparecer em policromias embutidas na
arquitetura da época, sobretudo na arquitetura barroca (foto 3). Tal surto de
preferéncia pelas rochas de coloracao mais exdtica comeca a enfraquecer na
segunda metade do século XVIII, quando o estilo arquiteténico neoclassico
redescobre o uso do marmore branco.

FOTO 3 Basilica de Sao Pedro, Roma, expressdo barroca, em pedra calcaria.

Com o advento da arquitetura colonial como um ramo do neoclassico,
0 uso do marmore branco se difundiu intensamente na regiao mediterranea
e também na América do Norte, que declarara ha pouco sua independéncia,
surgindo no cenario mundial como uma terra rica e promissora.

No século XIX, o consumo de marmore aumentou significativamente,
mas tal incremento nao resultou na utilizacao qualitativa do material. De
modo geral, a ampliacdo do emprego do marmore esteve relacionada com
sua intensa utilizacdo na construcao de habitacdes suburbanas para a classe
meédia que se consolidava.

Até o final do século XIX, inicio do século XX, quando se introduz a meca-
nizacao na extracao e no beneficiamento do marmore, através do uso do fio
helicoidal na extragdo e, em seguida, do tear, no desdobramento do bloco em
chapas, o uso do marmore na arquitetura permanecia mais intenso na parte
estrutural do que como elemento ornamental.

Com o aparecimento de novas formas de energia para o acionamento de
mecanismos industriais, foi possivel desenvolver o tear multi-lamina. Assim,
com uma nova for¢ca motriz, tornou-se possivel impor maior poténcia aos
equipamentos para transpor os esforcos exigidos no corte simultaneo de varias
chapas de um mesmo bloco.

Além disso, os avancos da siderurgia, da metalurgia e da industria de cons-
trucao de maquinas possibilitaram a gradual substituicdo da madeira pelo ferro e
aco na estrutura dos teares, proporcionando-lhes mais robustez, durabilidade e
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precisao no corte. Isso também permitiu, ainda que precariamente e em escala
quase insignificante, o corte de rochas mais duras, como alguns granitos.

Apos as mudancas radicais ocorridas nos anos cinquenta do século passado,
com o surgimento do tear com laminas incrustadas de segmentos de diamantes
e a introducao do uso de granalha de ferro fundido ou de agco como elemento
abrasivo, em substituicdo a areia, os processos de corte vao se tornando espe-
cificos para cada tipo de rocha, dividindo-se principalmente entre rochas de
origem carbonatica - de menor dureza, como os marmores e travertinos - e
rochas de natureza silicatica, com maior dureza, como 0s granitos e quartzitos.

Ao contrario do corte do marmore, a evolucao do corte do granito nao
passou, inicialmente, por um ponto de ruptura ou pela introdu¢do de uma
inovacao tecnologica tdo importante como foi para © marmore o uso das
ldminas diamantadas. A serragem do granito iniciou-se nas mesmas maquinas
desenhadas para a serragem do marmore. Mas, desde a “especializacao” dos
processos, ocorrida na mesma década de 1950, o desenvolvimento do pro-
cesso de serragem de granito tem transcorrido de forma continua, em virtude
de aperfeicoamentos e melhorias nas maquinas, equipamentos, acessorios,
ferramentas e insumos utilizados.

No presente ciclo, o paradigma tecnologico reside no emprego do diamante
como elemento abrasivo, aplicado a diversos processos do ciclo de aproveita-
mento econdmico das rochas, tanto na extragao quanto no beneficiamento.
No atual momento os teares multifios para granitos, operam uma nova “rup-
tura”, pois alteram todo o processo de beneficiamento primario, incluindo o
tratamento dos residuos, além de possibilitar a mudanca de todo o formato das
proprias unidades industriais.

Além do corte com teares, que é a tecnologia mais difundida, existem
outras tecnologias de corte de blocos de rochas ornamentais. Na sua quase
totalidade fazem uso de ferramentas diamantadas. As mais conhecidas sao
os talha-blocos a discos diamantados, aplicaveis tanto ao corte de marmo-
res como do granito, apenas com especificacdes construtivas mais robustas
quando para 0 Uso no granito.

Um aspecto bastante importante e estreitamente relacionado a evolugao dos
processos de corte refere-se ao desenvolvimento dos processos de polimento
de marmores e similares. Estes tém inicio na década de 1930, com o uso de
areia e posteriormente carborundum. Até o final dos anos 1960, a técnica de
polimento e lustre de rochas ornamentais pouco evoluiu. As evolugdes ocor-
reram, basicamente, na forma de acionamento e na construcao das politrizes
manuais com um grande prato giratorio, responsavel pelo movimento e pelo
contato do elemento abrasivo com o material polido.

No final dos anos 1960 e inicio da década seguinte, surgiu a politriz de esteira
para marmore, destinada ao polimento de ladrilhos, ou produtos ja cortados,
em dimensdes menores que as chapas originarias do corte com tear. Da mes-
ma forma, como quase toda a tecnologia para o desdobramento do granito,
também o processo de polimento deste material se originou da técnica aplicada
para o polimento do marmore.

Em sequida, vieram as maquinas de ponte, constituidas de um conjunto
moto-redutor que aciona um cabecote de polimento, suportado por uma ponte
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que se desloca sobre trilhos, obtendo-se assim, uma variedade de movimentos
simultaneos sobre a superficie a ser polida, semelhante ao aplicado pelo ope-
rador da politriz manual e ainda podendo imprimir uma pressao de trabalho
uniforme, constante e elevada.

A grande inovagao, de fato, neste campo apareceu no final da década de
1970, com o surgimento da maquina politriz multicabecas de esteira para
granito, baseada no modelo para marmore. A ideia, criativa e inovadora, foi
simplesmente aumentar o numero de cabecotes de polimento e diminuir a
pressao de trabalho em cada um deles, garantindo, assim, que a chapa nao se
quebrasse durante a operacao.

Nesse desenvolvimento a evolugao da informatica desempenhou papel
relevante, com o surgimento de softwares especificos para os controles ope-
racionais dos equipamentos. Ao lado das inovacdes dos equipamentos e das
maquinas utilizadas, também ocorre um grande avanco no desenvolvimento de
abrasivos sintéticos de resina, com maior poder de abrasao e, posteriormente,
nos anos 90, a disseminacao daqueles a base de diamante industrial.

Ainda no inicio dos anos 1990, ocorreu uma grande “revolucdo” no setor das
rochas com a possibilidade de aplicacdo das resinas de poliéster e, sobretudo,
as de base epoxi. A aplicacao destas resinas durante o processo de polimento
alterou bastante a base de aproveitamento das rochas ornamentais, pois per-
mitiu a extracao de uma gama enorme de granitos e marmores que antes nao
teriam possibilidade de beneficiamento, ampliando a possibilidade da utilizacao
de materiais considerados exoticos e super exoticos.
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Conceitos e definicdes das rochas ornamentais

A Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da norma
15.012:2003 define rocha ornamental como: material rochoso natural, subme-
tido a diferentes graus ou tipos de beneficiamento, utilizado para exercer uma
funcao estética. A rocha para revestimento corresponde a rocha natural que,
submetida a processos diversos de beneficiamento, € utilizada no acabamento
de superficies, especialmente pisos, paredes e fachadas, em obras de constru-
cao civil. A pedra de revestimento corresponde ao material rochoso natural
selecionado, beneficiado e acabado em formatos e tamanhos especificos, para
atender a requisitos dimensionais exigidos para fins estruturais ou arquiteténicos.
A Comissao de Estudos Especiais - CEE-187, criada em 2012, no ambito
da ABNT, esta analisando as terminologias existentes e esta em processo final
de revisdo de uma proposta que tende a racionalizar esses conceitos e adotar
uma definicdo segundo a qual a rocha ornamental seria considerada como:
"0 material pétreo natural utilizado em revestimentos internos e externos,
estruturas, elementos de composicao arquitetdnica, decoracao, mobiliario e
arte funeraria”. Ainda na mesma proposta, a rocha para revestimento € a rocha
ornamental submetida a diferentes graus ou tipos de beneficiamento e utilizada
no revestimento de superficies, especialmente pisos, paredes e fachadas.
Com algumas pequenas variacdes conceituais, as principais rochas que
compdem o universo deste setor sao 0s marmores e 0s granitos, que assumem
de maneira generalizada estes nomes, independentemente de terem ou ndo
outra designacao mais intrinseca do ponto de vista geoldgico — petrografico.

Jazidas de Marmores

Ao abordar este tipo de jazimento (foto 4) é importante fazer a distingcao entre
as rochas carbonaticas de origem sedimentar e as de origem metamorfica. As
primeiras sao, muitas vezes, compostas por corpos rochosos tabulares, pouco
ou quase nada afetados por dobras e falhas. Sua disposicdo € sub-horizontal,
sao normalmente estratificadas e nessa compartimentacao estao incluidos os
limestones, travertinos, além dos tipos laminados. As metamorficas sao os mar-
mores propriamente ditos. No setor de rochas ornamentais e de revestimento,
o termo marmore € empregado comercialmente para designar todas as rochas
carbonaticas capazes de receber polimento e lustro.
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FOTO 4 Jazida de marmore, Cachoeiro de Itapemirim, Espirito Santo.

Jazidas de Granitos

Para o setor de rochas ornamentais e de revestimento, as jazidas de gra-
nito (foto 5) correspondem a um amplo conjunto de rochas silicaticas,
Cuja associacao mineraldgica mais comum apresenta uma composicao de
quartzo, feldspatos e micas. O crescimento recente da participacao relativa
dos granitos foi, pelo menos em parte, determinado por sua maior dura-
bilidade e resisténcia em relacdo aos marmores, além dos padrdes estéti-
cos diferenciados e possibilidades de paginacdo em pisos e fachadas.

~

FoTO5 Jazida de granito, Barra de Sdo Francisco, Espirito Santo.
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Entre os outros tipos litologicos que merecem registro e sao individualizados
comercialmente temos:

Jazidas de Quartzitos

Quartzitos sdo rochas com textura sacardide, derivadas de sedimentos arenosos,
formadas por graos de quartzo recristalizados. Em suas feicdes macicgas, sao
normalmente muito fraturados, porém - pelo seu aspecto cromatico e pela
existéncia de varias técnicas que possibilitam a estruturacdao do bloco para
serrada e a utilizagdo das resinas no beneficiamento secundario - estdo sendo
bastante utilizados. Quando é maior a presenca de micas isorientadas, os quart-
zitos desenvolvem planos preferenciais de particao aproveitados para extracao
direta de placas ho macico rochoso, correspondendo as pedras laminadas.

Jazidas de Metaconglomerados

Essas rochas sao formadas por seixos de diferentes tamanhos, formatos e com-
posicao, imersos em matriz mais fina, em geral de natureza arenosa ou areno-
-siltosa e cimento silicoso. A relagao matriz versus seixos também € inconstante,
ora com predominio de um, ora do outro, com reflexos nos padrdes estéticos.

Jazidas de Arenitos

Os arenitos sao rochas de granulagao fina a média, macicas a laminadas, for-
madas basicamente por grdos de quartzo, cimentados por material silicoso,
ferruginoso ou carbonatico, podendo ocorrer acessoriamente feldspatos e
fragcOes argilo-siltosas. Em razdo da propria natureza, os arenitos sao em geral
porosos e resistentes ao desgaste abrasivo.

Jazidas de Ardosias

Arddsia € uma rocha formada a partir de sequéncias argilosas e siltico - argilo-
sas, cujos principais constituintes mineraldgicos incluem mica branca (sericita),
clorita e quartzo. As micas se desenvolvem todas orientadas devido a pressao
dirigida, e transmitem a rocha planos preferenciais de particao paralela, que de
tdo especifica € denominada de “clivagem ardosiana”.
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Jazidas de Pedra-Sabao

Esteatito (pedra-sabao) € uma rocha composta sobretudo de minerais do
grupo das serpentinas, tremolita/actinolita, clorita, talco e carbonatos, em
diversas associacdes, marcadas pela auséncia de quartzo e feldspato. Ao tato,
da uma sensacao de ser oleosa ou saponacea, derivando-se dai sua designacao
de pedra-sabado. Sua principal caracteristica é aceitar altas temperaturas (até
15009C) e reter calor, permanecendo aquecida por longos periodos. Além da
sua utilizacao em lareiras e fornos diversos, recentemente, a pedra-sabao tem
sido bem utilizada como bancadas de cozinha no mercado dos EUA.

Os produtos de rochas ornamentais e sua cadeia produtiva

As rochas ornamentais, utilizadas inicialmente na arquitetura e na constru-
¢ao como elemento estrutural, atingiram um grande uso como elemento
de revestimento em pisos, paredes e fachadas. No tocante as estruturas, a
pedra foi gradualmente sendo substituida por outros materiais, como o ago
e o concreto armado, que aliam vantagens de resisténcia e facilidade cons-
trutiva na maior escala.

Desde que se desenvolveram técnicas de beneficiamento para o acabamento
das pecas de marmores e granitos, tais materiais passaram a ser amplamente
utilizados nos revestimentos de constru¢cdes mais sofisticadas, pois apresentavam
caracteristicas de beleza, funcionalidade, facilidade de aplicacdo e durabilidade,
além é claro, do forte apelo de exclusividade.

De uma maneira geral, os aspectos mais determinantes para a utilizagao
das rochas ornamentais derivam do seu aspecto estético-decorativo, em que
merecem destaque as caracteristicas cromaticas, a harmonia do desenho e a
sanidade da rocha. O campo de utilizacao conforme especificado é bastante
vasto e historicamente tem sua aplicacao distribuida 75% em obras civis, 15%
em arte funeraria e 10% em aplicacdes diversas.

As utilizagdes das rochas ornamentais sdo praticamente ilimitadas, pela
infinidade de usos que se pode obter com a exploracao e a combinacao de
suas qualidades estruturais e estéticas.

Entretanto, estas podem ser reunidas em quatro principais grupos:

® Arquitetura e constru¢do — € o grupo de aplicacao de maior expressao e que
movimenta os maiores volumes de produtos e de dinheiro no mercado mun-
dial. Estdo incluidos aqui todos os tipos de construcao de edificacdes, sejam
elas publicas (como escolas, hospitais, edificios administrativos, esportivos)
ou privadas (residéncias unifamiliares ou condominios, prédios comerciais,
shopping centers [foto 6], prédios de servicos ou templos religiosos etc.)
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FOTO6 Revestimento de shopping, municipio de Vila Velha, Espirito Santo

® Construcao e revestimento de elementos urbanos — na pavimentacado de
vias para veiculos e para pedestres, de pracas e parques, na construcao de
jardins, fontes, bancos ou assentos, cal¢adas (foto 7), meios-fios etc.
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FOTO7 Revestimento em granito bruto, calgaddo de Camburi, Vitoria/ES
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® Arte funerdria — na elaboracdo de pecas exclusivas para a construcao e
ornamentacao de tumulos e mausoléus (foto 8).

"
¥,

FOTO8 Monumento de arte funeraria em granito

® Arte edecoracdo — na producao de obras de arte como esculturas, estatuas,
objetos e acessorios arquitetonicos e de decoragcao como balcdes, bancadas
de pias, moveis e outros pequenos objetos decorativos.

Esse grande campo de aplicagcao gera um conjunto de produtos extrema-
mente amplo, tais como: blocos, chapas, pecas sob medida para revestimento
de paredes e/ou fachadas, ladrilhos modulares, revestimento de escada e de
pisos, obras dimensionais etc. Em quaisquer das principais aplicacdes, esse ciclo
produtivo pode ser dividido em trés etapas bem definidas, desde a atividade
mineral até a conformacao do produto final. Sao elas: extracdo, beneficiamento
primario e beneficiamento final, descritos sinteticamente a sequir:
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Extracao

A extragao consiste na remocao de material util ou economicamente aprovei-
tavel dos macicos rochosos ou dos matacdes. O produto da etapa de extracao
€ o bloco de arestas aproximadamente retangulares, de dimensdes variadas,
que procuram obedecer ou aproximar-se, tanto quanto possivel, daquelas que
proporcionem o melhor aproveitamento do material e a maior utilizacdo da
capacidade produtiva dos equipamentos nas etapas de beneficiamento.

Beneficiamento primario

O beneficiamento primario, também conhecido como serragem ou desdobra-
mento, constitui-se do corte dos blocos para a obtencao de chapas, tiras ou
espessores, com dimensdes bastante proximas daquelas que terao os produtos
finais. Essa € uma etapa essencialmente industrial, realizada em instalacdes
especificas para tanto, com o uso de maquinas e equipamentos tais como:
0s teares convencionais ou multifios diamantados para granitos, teares com
ldminas diamantadas para marmores, talha-blocos, monofios diamantados etc.

A aplicacdo de um ou outro tipo de equipamento ou tecnologia para o
beneficiamento primario € funcao, principalmente, do tipo de produto inter-
mediario que se quer obter.

Beneficiamento final

O beneficiamento final ou acabamento é a etapa do ciclo em que as pecas
tomam sua forma, dimensdes e aparéncia definitivas. Pode ser subdividida em trés
processos pelos quais o produto ornamental passa: o polimento ou outro tipo
de acabamento, o corte e o acabamento final. Nessa fase, a maior diversidade
de produtos que se obtém exige maior variedade de maquinas, equipamentos,
ferramentas e insumos para a execuc¢do das atividades.

Os principais produtos gerados neste ultimo elo da cadeia de producao da
industria sao: ladrilhos e painéis para revestimento de pisos e paredes internas
e externas, soleiras, rodapés, bancadas de pias e moveis, objetos de adorno e
decoracao, pecgas para tumulos e mausoléus, bancos de pracas etc.
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Caracterizacao tecnoldgica das rochas ornamentais.

As rochas ornamentais utilizadas para revestimento sao submetidas a diversos
tipos de solicitacdes desde a sua extracao, passando pelo beneficiamento, até
a sua aplicacao e, principalmente, o seu uso.

Estas solicitacdes sdo causadas, sobretudo pela acdo das intempéries, pela
poluicdo ambiental, pelo ataque de produtos de limpeza e outros liquidos agres-
sivos, pelo desgaste abrasivo, pelo impacto com outros corpos, etc. Assim, o
conhecimento dos indices fisico-mecanicos destas rochas diante das diversas
solicitacdes € de fundamental importancia para o seu dimensionamento e a
correta especificagdo em seus mais variados campos de aplicagcao.

Os referidos indices sao obtidos através de ensaios executados segundo
procedimentos normalizados por entidades reconhecidas internacionalmente,
tais como: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); American Society
for Testing and Materials (ASTM); Comité Europeu de Normalizacdo (CEN) etc.

As normas da ABNT adotam dispositivos que enfatizam de uma maneira geral:
O principio, aparelhagem, execuc¢do do ensaio, amostragem, preparacdo do
corpo de prova, ensaio, expressao dos resultados e o relatorio de ensaios. Todos
esses elementos sao bastante importantes, porém enfatizaremos inicialmente a
amostragem e a prepara¢ao dos corpos de prova como determinantes para a
confiabilidade dos resultados a serem obtidos durante a realizacao dos ensaios.

Amostragem

Para a realizacdo dos ensaios tecnologicos basicos, a amostra que devera
ser encaminhada aos laboratorios correspondera a dois cubos, com medidas
aproximadas entre 30cm e 40cm de arestas, livre de fraturas ou quebras e
devidamente identificados.

A amostragem tem papel fundamental e deve ser realizada por profissio-
nal habilitado, vinculado ao produtor, devendo os “bloquetes” serem os mais
representativos possiveis, inclusive contendo as variagdes mais comuns, de
tal maneira que possam refletir adequadamente as necessidades da melhor
caracterizacao possivel pelo laboratdrio.

Preparacao de corpos-de-prova
A preparacao dos corpos de prova deve, necessariamente, atender aos requisitos

das normas, para que os ensaios expressem resultados confidveis e que reflitam
adequadamente as caracteristicas reais do material analisado. Este setor de
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preparacao, que € parte integrante e primordial do laboratdrio, também deve
apresentar maquinas, equipamentos e ferramentas que tenham a precisao e a
calibracdo necessarias.

Ensaios

No Brasil, os principais ensaios de caracterizacao tecnoldgica requeridos para as
rochas que se destinam ao uso como materiais de revestimento de edificacdes,
com excecao de ardosias, estdo normalizados através da norma ABNT NBR
15.845:2010, que estabelece no seu escopo métodos para os seguintes ensaios:

Analise petrografica
e indices fisicos
Densidade aparente
Porosidade aparente
Absorcao de agua
e Compressao uniaxial
e Resisténcia ao congelamento e degelo
e Flexdo por carregamento em trés pontos (modulo de ruptura)
e Flexdo por carregamento em quatro pontos
e Coeficiente de dilatacao térmica linear
e Resisténcia ao impacto de corpo duro

O ensaio de resisténcia ao desgaste por abrasdo (desgaste amsler) utiliza a
norma ABNT NBR 12.042:2012, aproveitada dos materiais inorganicos, que ndo
faz parte diretamente do conjunto de normas para revestimento.

Analise petrografica
Corresponde aos estudos macroscopicos e microscopicos da rocha (foto 9)

e consiste na descricdo dos minerais e suas inter-relacdes, na observacao da
existéncia e intensidade de microfissuras, no grau de alteracao das rochas e

minerais, além de possibilitar a classificacdo formal da rocha.

=7 -
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FOTO9 Observacdo de lamina em microscopio petrografico. Fonte - DEMIPE-UFRGS
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indices fisicos

E como se denominam as propriedades como densidade aparente (massa
especifica aparente), porosidade aparente e absorcdo d'agua de rochas que se
destinam ao uso como materiais de revestimento. A densidade aparente permite
calcular o peso da rocha, importante parametro para o calculo de cargas em
edificacdes. A porosidade aparente € a relacdao entre o volume de vazios e o
volume total. A absorgcao d'agua é a capacidade de assimilagdo ou incorporagao
de agua pela rocha.

Sendo maior o volume de espacos vazios, maior sera a porosidade aparente
e, consequentemente, maior sera a absorcao d'agua esperada para a rocha e,
provavelmente, menor a sua resisténcia fisico-mecanica.

A absorcao d'agua € a capacidade de assimilagdo ou incorporagao de agua
pela rocha, expressa em percentual. A avaliagao deste indice é fundamental para
se inferir a penetracao de liquidos que podem manchar a rocha e estes liquidos
contaminantes, seu contato prolongado e repetitivo pode levar a deterioragao
do material. A elevada absorcdo d'agua pode ainda ser um indicador da susce-
tibilidade da rocha a problemas, no caso de congelamento.

Resisténcia a compressao uniaxial

Esse ensaio busca encontrar a maior carga por unidade de area que a rocha pode
suportar sem romper, ou seja, possibilita a determinacdo da tensao de ruptura
da rocha quando submetida a esforcos compressivos (foto 10). Sua finalidade
€ avaliar a resisténcia da rocha quando utilizada como elemento estrutural e
obter um parametro indicativo de sua integridade fisica para utilizacdo como

revestimento de edificacdes.

FOTO010 Ensaio de compressdo uniaxial. Fonte — LMTR —CIENTEC -RS
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Resisténcia ao congelamento e degelo

Os sistemas de tensdes gerados pela expansao do gelo, sequidos da distensao pelo
degelo, promovem lentamente a reducao da resisténcia das rochas ou até a sua
completa desagregacao. Naquelas rochas que apresentam como caracteristica
uma alta absorcao d'agua e, como consequéncia, grande quantidade de poros, o
enfraquecimento sera ainda mais preocupante.

E um ensaio (foto 11) recomendado para as rochas ornamentais que se des-
tinam a regides que atingem baixas temperaturas, bem como exportacao para
paises de clima temperado, nos quais € importante o conhecimento prévio da
susceptibilidade da rocha a esse processo de alteracao.

FoTO11  Equipamento para ensaio de alterabilidade por congelamento e degelo. Fonte: LMTR-CIENTEC-RS
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Resisténcia a flexdo (modulo de ruptura)

Esse ensaio consiste em avaliar a aptidao da rocha para uso em revestimento ou
elemento estrutural e também fornece um parametro indicativo de sua resis-
téncia a tracdo. O ensaio de modulo de ruptura ou flexdo por carregamento em
trés pontos (foto 12) visa a determinar a tensdo que provoca a ruptura da rocha

quando submetida a esforcos fletores.

FoT012 Detalhe do corpo de prova rompido - Carregamento em Trés Pontos. Fonte: LMTR-CIENTEC - RS

Flexao por carregamento em quatro pontos

Este ensaio (foto 13) orienta o calculo da espessura em funcao da area das placas
de rochas que sofrem esforcos fletores, durante o transporte e apds sua colocagao
em fachadas com a utilizacao de sistemas de ancoragens metalica para sua fixacao.

Fot013 Detalhe de corpo de prova rompido - Carregamento em Quatro Pontos. Fonte - LMTR-CIENTEC-RS
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Coeficiente de dilatacao térmica linear

Considerando que as rochas se dilatam e se comprimem, quando submeti-
das a alteracdes continuas e bruscas de temperatura, € bastante importan-
te caracterizar (foto 14) a reagdo do material rochoso a este parametro.
Estabelecer esse coeficiente é muito importante, pois ele definira os espaca-

mentos que deverao ser utilizados durante os procedimentos de assentamento.

FoTO14 Conjunto de equipamentos para a obtengdo do CDTL. Fonte - LMTR-CIENTEC-RS

Resisténcia ao impacto de corpo duro

Esse ensaio consiste em aferir a resisténcia da rocha ao impacto (foto 15), sendo
determinada através da medicdo da altura de queda de um corpo solido que
provoca ruptura do corpo de prova.

FOTO15 Equipamento para ensaio de resisténcia ao impacto de corpo duro.

Fonte — LMTR — CIENTEC - RS

Rochas Ornamentais - Manual de Caracterizagdo, Aplicagao, Uso e Manutengéo das Principais Rochas Comerciais no Espirito Santo

38



Resisténcia a abrasao (desgaste Amsler)

Esse ensaio (foto 16) visa a verificar a redugdo da altura em mm que a rocha
apresentaria apos um percurso abrasivo. A medida de desgaste € particularmente
importante para materiais que se destinam a revestimentos de pisos, uma vez que
procura simular em laboratorio a solicitacdo por abrasao, devido ao trafego de
pessoas ou veiculos.

~

£

FOTO16 Equipamento para ensaio de resisténcia a abrasdo (Amsler). Fonte - LMTR — CIENTEC - RS
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Outros ensaios

Segundo Frasca (2011), alguns outros ensaios técnicos complementares (tabela 1)
estdo disponiveis nas diferentes entidades de normalizacao para determinacao de
propriedades especificas, importantes, mas consideradas nao tdo fundamentais

como as descritas nos itens anteriores.

meea1  Ensaios tecnolégicos complementares.

. Norma
Ensaio

Propagacao de Ondas
. o ASTM D 2845 EN 14579
Ultrassénicas Longitudinais

ASTM C 1352 (na EN 14146 (frequén-

Moédulo de Elasticidade . ) o
flexao) cia de ressonancia)
Resisténcia ao escorregamento
. . - EN 14231
(Slippering)
Resisténcia nos pontos de ancoragem ASTM C1354 EN 13364

Fonte: FRASCA (2011)

Ainda, segundo Frasca (2011), especial mencao é feita a propagacdo de ondas
ultrassonicas longitudinais (foto 17), que permite avaliar, indiretamente, o grau de
alteracdo e de coesdo das rochas, cuja relevancia consiste em ser um dos raros
ensaios nao destrutivos disponiveis para verificacao de propriedades rochosas.
Varios fatores influenciam a velocidade de propagacdo de ondas em uma rocha:
composicao mineralogica, granulagao, textura, tamanho, porosidade, anisotropia,
temperatura ambiente etc.

Em um conjunto de corpos de prova de uma mesma amostra ou entre amostras
de rochas semelhantes, valores relativamente mais altos indicam um menor grau
de alteracao e uma maior coesao dos minerais, geralmente interpretados como
indicadores de boa resisténcia mecanica.

Esta técnica é muito empregada na avaliacao da degradacao de rochas, espe-
cialmente em estudos de conservacao de monumentos historicos, sendo ainda
também bastante util para avaliacdo de resultados laboratoriais inesperados em

corpos de prova aparentemente homogéneos e similares.
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FOTO 17 Equipamento para determinacado da velocidade de propagagao de ondas ultrassénicas em

rocha granitica. Fonte - CETEM-MCTI

Alteracao e alterabilidade das rochas ornamentais

Os aspectos ambientais sao fatores condicionantes e determinantes dos resultados
obtidos nos ensaios de caracterizacio tecnoldgica. E normal, por exemplo, que
uma determinada rocha cujos constituintes mineraldgicos possuam percentuais
e aspectos texturais bastante aproximados apresentem variacdes de resultados
bastante significativos, em funcao apenas da regido da jazida.

No caso das rochas ornamentais, devem ser considerados ainda os esforcos
e tensdes decorrentes do processo de extracdao, como também os impactos
a que sao submetidos os blocos durante a fase de beneficiamento primario,
nao s6 mecanico, mas, sobretudo, pela presenca da granalha, que possui forte
conteudo oxidante.

No processo de beneficiamento final, além da utilizacdo do abrasivo diaman-
tado, que tem uma capacidade de desbaste bastante agressiva e desagrega graos,
utilizam-se diversos matizes de resinas epdxi/poliéster, além de catalisadores para
o endurecimento. Ndo devemos esquecer ainda das utilizacdes dos impermea-
bilizantes, bem como do uso de produtos antioxidantes etc.

Todos esses elementos contribuem para minimizar ou acelerar a alteracao das
rochas depois de aplicadas, em funcao das condi¢des a que estardo submetidas.
Por causa dessas novas condicdes, quer decorrentes da acao humana, quer de
intempéricas, fatores poluentes externos, produtos de limpeza e até dos elemen-
tos ligantes e fixadores, € importante realizar nas rochas, sobretudo nos produtos
finais, os ensaios de "alteracao acelerada”, nos termos definidos por Frasca (2011),
que possibilitam estabelecer medidas preventivas e até de protecao do material
rochoso a ser utilizado.
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Ensaios de alteracao acelerada

Segundo Frasca (2011), uma importante propriedade das rochas para revestimento

€ sua durabilidade, que pode ser comprometida pela interacdo com fenébmenos

externos. Com esse intuito, sdo elaborados e realizados ensaios de envelheci-

mento ou alteracdo acelerada em laboratdrio (tabela 2), que simulam situaces

potencialmente degradadoras por meio da exposicao da rocha aos agentes € aos

poluentes atmosféricos.

meeta2  Ensaios de alteracao acelerada em rochas ornamentais

Ensaio

Congelamento e degelo
(ABNT NBR 15845 — Anexo
C /EN12371)

Choque térmico
(EN 14066)

Exposicao a
atmosferas salinas
(EN 14147)

Exposicao a atmosferas de
dioxido de enxofre
(Frasca 2003)

Imersao parcial
(EN 13919 / Frasca, 2003)

Saturagdo e secagem
(EN 12370)

Fonte — FRASCA (2011)

Objetivo

Verificagdo da eventual queda de resisténcia
da rocha (por ensaios mecanicos) apos 25
ciclos de congelamento e degelo.

Verificacao da eventual queda de resisténcia da
rocha (por ensaios mecanicos) apos simulagdo de
variacdes térmicas bruscas que propiciem dilatagao
e contragdo constantes (Frasca; Yamamoto 2010).

Simulagdo, em camaras climaticas, de
ambientes maritimos ricos em sais e
potencialmente degradadores e verificagao
visual das modificacdes decorrentes.

Simulagado, em camaras climaticas, de ambientes
urbanos poluidos (umidade e H2SO4), potencialmente
degradadores de materiais rochosos e verificacdo
visual das modificacdes decorrentes.

Imersdo parcial de corpos de prova em solucdes
de natureza acida (acido sulfurico) para simulagao
da cristalizacdo de sais (eflorescéncias e
subeflorescéncias) na face polida dos ladrilhos.

Consiste em numero determinado de ciclos de
imersdo de corpos de prova em solucao salina

e secagem em estufa. Rochas porosas (arenitos,
por exemplo) podem se desintegrar antes do final
do ensaio. Pouco apropriado para granitos.
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Ensaios para orientacdo de manutencgao

Segundo Frasca (2011), com o intuito de orientar a limpeza e manuseio da rocha
apos sua aplicacao, especialmente em pisos e balcdes, tém sido rotineiramente
utilizados ensaios laboratoriais (tabela 3) com o intuito de verificar a susceptibi-
lidade das rochas a reagentes quimicos presentes em produtos de limpeza aos
quais pode ser exposta durante seu uso e manutencao.

Mais recentemente, passa a ser realizada a determinacado da resisténcia ao
manchamento visando a avaliar, sob 0 ponto de vista estético, a acdo deletéria
de agentes manchantes, quando acidentalmente em contato com a rocha.

Taeelas - Ensaios de resisténcia ao ataque de produtos quimicos e agentes manchantes

Ensaio Objetivo

Resisténcia ao Consiste na exposicao, por tempos predeterminados,
ataque quimico da superficie polida da rocha a alguns reagentes
(ABNT NBR 13.818 comumente utilizados em produtos de limpeza, para
Anexo H, modificado) verificar-se a susceptibilidade da rocha ao seu uso.

Verificacao da acao deletéria de agentes manchantes

Resisténcia ao selecionados, de uso cotidiano doméstico e/
manchamento ou comercial, quando acidentalmente em
(ABNT NBR 13.818 contato com a rocha. Objetiva a orientacdo do
Anexo G, modificado) uso da rocha em tampos de pias de cozinha

ou de mesas residenciais ou de escritorios.

Fonte: FRASCA (2011)

Ainda segundo Frasca (op.cit), com a finalidade de avaliar a efetividade de resinas
aplicadas em materiais pétreos destinados a revestimentos de exteriores, experi-
mentalmente se recorre a ensaios de intemperismo artificial, que ndo tém norma
especifica, realizados em camaras de condensacao e radiacao de luz ultravioleta,
que por exposicao a ciclos de umedecimento e secagem simulam as intempéries
e objetivam verificar a possivel fotodegradacao das resinas.
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Os ensaios de caracterizacdo tecnologica referenciados no capitulo anterior
sdo determinantes para avaliagao da qualidade das rochas, além de fornecerem
subsidios para os calculos de projetos, sobretudo no tocante ao dimensiona-
mento das pecas (massa especifica e resisténcia a flexdo) a serem ancoradas
por insertos metalicos nos revestimentos externos.

O desempenho da rocha apos sua aplicacao sera influenciado pela porosidade,
absorcdo d'agua, desgaste a abrasao e sua resisténcia mecanica a compressao
e flexdo, que sdo influenciadas pela existéncia de minerais fridveis ou soluveis,
que podem comprometer seu uso, durabilidade e o custo de manutencao.
Chiodi Filho & Rodrigues (2009), enfatizam como base de generalizacdo para
0s usos recomendados dos diferentes materiais, o seguinte:

a. rochas silicaticas (granitos), silicosas (quartzitos) e siltico-argilosas (arddsias),
do ponto de vista fisico-mecanico mostram-se superiores as carbonaticas
(marmores) para revestimentos externos, pisos em geral e dreas de servicos;

b. asrochas carbonaticas e ultramaficas (granitos escuros) seriam, por sua vez,
ideais para interiores, com restricdo aos pisos de alto trafego, as areas de
servico e, notadamente, as pias de cozinha;

c. Em cidades litoraneas, ressalta-se a inadequacdo das rochas carbonaticas
para fachadas e pisos, pelo ataque da névoa salina e pela abrasividade das
areias de praia, que se fixam no solado dos cal¢cados e riscam 0Os pisos.

Os citados autores ainda recomendam evitar a utilizagdo de duas rochas
com resisténcias distintas a abrasao, por exemplo, marmore e granito, para um
mesmo piso em local de alto trafego de pedestres, além do uso de marmores
em degraus de escadas com grande trafego, pois havera maior desgaste e
“embaciamento” no centro dos degraus.

As rochas utilizadas em revestimentos estao sujeitas a diversas solicitacdes
de uso, que provocam as patologias em sua quase totalidade, devido aos
seguintes fatores:

inadequacdo do material as condi¢des de utilizacdo;
poluicao e chuvas acidas;
problemas de assentamento e manutencao;

a 0 T Y

produtos de limpeza.

Os manchamentos (tabela 4) dispostos irregularmente pela superficie da
rocha conferem mudancas de coloracao e provocam apenas uma deteriora-
cao estética, pois normalmente nao interferem nas propriedades mecanicas.
Geralmente decorrem da acao da umidade, em conjunto com a utilizacao de

materiais inadequados para o assentamento (restos organicos na argamassa),
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e podem ocorrer em periodos de dias ou até poucos meses apos a colocacao.
As vezes, o manchamento corresponde ao aspecto molhado préximo as juntas,
em pisos e fachadas, evidenciando possivel problema de rejuntamento com
materiais a base de silicone.

Em algumas situacdes ocorrem modificagcdes e branqueamento de rochas
escuras, que podem ser decorrentes de exposicdo a produtos acidos ou até
muito basicos (soda caustica), utilizados para a limpeza ou manutencao.

Outras patologias comuns sao as decorrentes de cristalizagcdes de sais que,
nas rochas mais porosas, promovem a perda na consisténcia dos graos minerais
e sdo denominadas de eflorescéncias (foto 18), quando os sais se cristalizam na
superficie da rocha, e subeflorescéncias, quando os sais se cristalizam abaixo
da superficie exposta da rocha. Os sais soluveis podem ser originarios do solo
ou da argamassa de assentamento e, agindo dentro dos poros e microfissuras,
podem levar a desintegracdo dos graos da rocha.

FoTo18 Eflorescéncia em fachada
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meea4  Manchas e remocéao

Manchamentos

Cerveja, whisky, vinho, refrigerante, Utilizar removedor de base neutra,

café, madeira, papelao, etc... caso nao resolva na primeira aplicacao,
reaplicar e deixar agir por mais tempo

Suor de mao, poluicao, Podem ser removidas com produtos

6leo, gorduras, etc... de base neutra e, caso nao haja efeito,
utilizar removedor de base alcalina.

Fungos, musgo, ceras, resinas, oleo Maior possibilidade de remogao com

lubrificante da parte giratéria da porta, ' removedor de base alcalina.

mancha de cola aplicada na fixa¢do da

placa, mancha do material de rejunte.

Amarelamento com respingo Utilizar removedor de base acida

de agua da torneira, ferrugem,

eflorescéncia nas areas externas ou

nas escadarias, oxidacdo em estrutura

metalica ou parafuso galvanizado.

Oxidacédo do ferro da prépria Se for marmore ou limestone, utilizar

rocha (marmore e granito) removedor de ferrugem com base
neutra; se for granito, utilizar removedor
de ferrugem de base acida.

Fonte: Cetemag

De uma maneira geral, as degradacdes podem ser evitadas a partir de uma
detalhada caracterizacdo tecnoldgica das rochas, dos procedimentos adequados
de assentamento e rejunte e, Nos casos necessarios, pela utilizacao dos imper-
meabilizantes adequados. A utilizacao dos diversos tipos de materiais rochosos
nas condi¢des de revestimento externo ou interno, bancadas diversas etc., deve
ser avaliada em funcdo do local de aplicagao — no caso, o tipo de ambiente e
condicao a que estara sujeito depois do assentamento, que por sinal deve ser
compativel com as caracteristicas intrinsecas do material.

Enfim, para que tenhamos uma especificacdo correta, é necessario conhecer
bem a referida caracterizacdo tecnologica da rocha e se as suas proprieda-
des fisicas e mecanicas garantirao um bom resultado. Com base nos ensaios
fisico-mecanicos e também na avaliacao de performance, tem sido possivel
estabelecer limites minimos e maximos em varias regides do mundo (tabelas
5, 6 e 7). Esses requisitos atualmente ja estdo bem configurados nos érgaos de
normalizacdo, como a ASTM (EUA) e CEN (Europa), e foram revisadas e atuali-
zadas no Brasil através da norma ABNT NBR 15844:2010.
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meeas  Especificagcdes para granitos ABNT-ASTM

Propriedade Norma
Densidade aparente (kg/m?) >2.550
Porosidade aparente (%) 1,0
Absorcdo d'agua (%) <04
Compressao uniaxial (MPa) > 100
Flexao (Moédulo de ruptura) - 10,0
carregamento em trés pontos (MPa)

Flexao

(carregamento em quatro pontos (MPa) >80
Coeficiente de dilatacdo térmica linear

[10-3 mm/(m x XC)] <8,0
Impacto de corpo duro (m) >0,3
Desgaste Amsler (mm/1000 m) <10

Nota: n.e. = ndo especificado.

Fonte: Frasca(2011)
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> 2.560
n.e.
<04
>131

>10,34
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maeetae - Especificacdes paramdarmores, calcarios, travertinos, arenitos e quartzitos-ASTM

Norma

ASTM
C503

ASTM
C568

ASTM
C 1527

ASTM
C 616

Tipo de Uso

Rocha
Calcita
Marmore )
: Exterior
Dolomita
Marmore
| - Baixa densidade
Calcario Il - Média densidade
[l - Alta densidade
] | - Exterior
Travertino i
Il - Interior
| — Arenito

(> 60% silica livre)

[l = Arenito quartzitico
(> 90% silica livre),

[l = Quartzito
(> 95% silica livre)

>2.595

>2.800

>1.760
> 2.160
> 2.560
> 2.305

> 2.003

> 2.400

> 2.560

> 1379

Nota: £ =densidadeaparente(kg/m3); a =absorcdod'agua(%); - =resisténciaacompresséo uniaxial

(MPa); ©» s =resisténciaatracdonaflexdo(MPa); “ r=resisténciaaflexdo(MPa);n.e.=n3oespecificado.

Fonte: Frasca (2011)

>29
>34
>6,9
>6,9
>4.8

>139

n.e.

v

n.e.
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meea7  Especificacoes para ardésias-ASTM

Profundidade
Norma Uso o a Do @ o, deamaciamento
(a) (mm)
- > 49,6% /
ASTM | — Exterior <0,25 S 62, 1% <0,38
C 629 n.e. ne. — 370% n.e.
. > 95/,
II = Interior <045 > 49,6+ <0,64
ASTM Grau Sl(b) < 025 < 005
c406 GrauS2(b) ne <038 ne >62** ne <020
Grau S3(b) < 0,45 <0,36

Nota: # =densidadeaparente (kg/m3); a =absorcdod'agua(%); °.=resisténciaa compressio uniaxial
(MPa); @+ s =resisténciaatracdonaflexio(MPa); © r=resisténciaaflexdo(MPa);n.e.=ndoespecificado.

Fonte: Frasca (2011)

O MIA (Marble Institute of America) chama a atencdo para o fato de que “os
resultados dos testes nos termos das normas ASTM sao guias e informacgdes
sobre as caracteristicas das rochas. Em muitos casos, deve-se contratar um
engenheiro para revisar os resultados dos testes e comparar com os métodos
reais de instalacao, para determinar se a rocha € apropriada para a aplicacao
na espessura sugerida e, caso contrario, quais as mudangas necessarias para
que a rocha tenha o comportamento esperado na obra em questdo. Deve-se
também realizar avaliacao e/ou teste de compatibilidade com argamassas,
rejuntamentos e métodos de assentamento e ancoragem”.

Considerando o uso requerido, sao estabelecidos os ensaios recomendados
para a caracterizacao das rochas ornamentais, conforme elencando na tabela 8.
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meelas  Ensaios e analises recomendados de acor-
do com o uso pretendido do material

USOS/ENSAIOS AP IF DE IM co MD
Revest. externo A A B C A B
Revest. interno A A B C A C
Piso externo A A A B A C
Piso interno A A A B A C
Degraus A A A B A C
Tampos A A B B A C

Convengdes: AP: petrografia; IF: indices fisicos; DE: desgaste Amsler; IM: impacto ao corpo duro;
CO: compressdo uniaxial; MD: modulo de deformabilidade; FL: flexdo; DT: dilatacao térmica;

ALT: alterabilidade.

A: necessario | B: desejavel | C: recomendavel em casos especiais.

Fonte: Chiodi Filho, Cid & Rodrigues, Eleno de Paula (2009b).

Neves, R. (2012) enfatiza que referéncias como essas acima destacadas
evidenciam “a compreensao de pesquisadores e as necessidades de conheci-
mento sobre as propriedades e caracteristicas das rochas para poder lidar com
elas no campo da arquitetura e da engenharia”.

Neves, R. (op.cit), propde “uma metodologia que valoriza a estética
como ponto de partida e objetivo final. O roteiro proposto como contribui¢cao
a0 processo de especificar objetiva orientar os profissionais quanto aos aspec-
tos que condicionam o comportamento das rochas quando utilizadas como
elemento construtivo ou de composicao arquitetdnica, elemento funcional ou
elemento componente da obra como revestimento”.

10 Passo: escolha preliminar da rocha pelos atributos como cor, textura, feicao
estrutural, valores fundamentados nas propriedades das rochas.

20 Passo: verificacdo da adequacao ao carater do projeto, fungdo e uso no
local projetado.

30 Passo: identificagdo das interferéncias sobre as demandas de uso, decorren-
tes da funcao, do contexto urbano, materiais e técnicas de execucao,
servicos de terceiros e manuseio.

40 Passo: disponibilidades e condicionantes do mercado, como estoques,
transporte, pregos, dimensdes, espessuras e tratamentos.

50 Passo: verificar as propriedades fisicas e mecanicas, para avaliar a adequacao
ao pretendido.

60 Passo: consolidacao das informacdes, confirmando ou modificando a escolha
preliminar, o projeto a ser executado com detalhamento e discrimi-
nacao dos procedimentos de execucao.

70 Passo: as recomendacdes finais de uso e manutencao, além das previsdes
de inspecdo periddica e métodos de inspecado.

> > > > > >

O > @ >» @ >

ALT

> > w > O >
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Aplicacao de
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e Manutencao






Um bom resultado na aplicacao e manutencao de um revestimento comeca por
uma especificagdo bem feita, e neste caso, considerando que estamos tratando
de produtos naturais (marmores, granitos etc.), que haja uma rigorosa avaliacao
das suas caracteristicas tecnologicas e das funcdes que lhes serao solicitadas.
Considerando que estes aspectos estdo superados, ou seja, 0 material especifi-
cado preenche os requisitos, € determinante o acompanhamento do processo
produtivo, onde devera ser realizado um rigoroso controle de qualidade, que
comeca pela qualidade do bloco que sera beneficiado.

Pedreira

Apos uma selecdo criteriosa dos blocos para a etapa de serragem, serdo esta-
belecidos os padrdes de materiais a serem aceitos pela obra e, no caso dos
pequenos trabalhos, serdo avaliadas as chapas nas marmorarias.

As rochas ndo deverdo conter minerais deletérios, sobretudo os sulfetos
(pirita, pirrotita, calcopirita etc.), pois estes minerais, em contato com agua,
liberam hidroxidos de ferro que podem provocar manchamentos.

Industria

Apos a serragem, as chapas (foto 19) devem ser bem lavadas, com jatos d'agua
de alta pressao, para evitar a presenca de residuos de granalha, que se incrus-
tram nos materiais e podem produzir hidroxidos de ferro, que possivelmente
nao serdo dissolvidos, mesmo com aplicacdo de produtos quimicos para a
impermeabilizacao.
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FOTO19 Granito com padrao uniforme

No caso de grandes obras, € aconselhado definir amostras que componham
um padrao de referéncia, tanto na expedicado da industria, quanto no canteiro de
obras, e com isso reduzir a possibilidade de envio e recebimento de materiais
com imperfeicdes que poderdo comprometer os aspectos estéticos (veios, mulas
- foto 20), bem como fissuras que podem facilitar o surgimento de patologias.
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FOTO20 Granito contendo mulas brancas e oxidagao, comprometendo o aspecto estético

O controle da sequéncia ideal do polimento deve também ser verificado,
pois as vezes um material tem um bom lustro, porém os poros nao estao bem
fechados, o que provoca perdas na qualidade em muito pouco tempo. Ainda é
muito importante avaliar e priorizar fortemente os controles dimensionais, para
evitar problemas de “esquadro” — no caso da espessura, a tolerancia maxima
sera de Imm. Atualmente, ha uma tendéncia de utilizacao de pecas grandes,
chegando até 1,20m. Nestes casos, a planicidade deve ser avaliada e a tolerancia
maxima corresponde a Imm por metro linear.

Na area de expedicao da industria (foto 21), o material devera ser conve-
nientemente embalado, se possivel com plastico incolor, e armazenado em
pallets de madeira inerte, apropriados para carregamento e descarregamento,
com pequenas empilhadeiras, o que facilita © armazenamento na obra. Devera
se dar em area coberta e protegida de substancias intoleraveis (dleos, graxas,
cigarros, pregos, urina) até o inicio da fase de assentamento.
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Foto21  Area de expedicdo

Na obra

Como orientacao geral, e antes do assentamento, é importante a regularizagao
da base sobre a qual se deseja efetivar a aderéncia, pois esta devera estar plana,
sem fissuras, sem elementos contaminantes e sem poeira. Para a preparacao
desta argamassa do contrapiso em traco 4:1 (areia: cimento), a areia a ser utilizada
devera ser lavada, peneirada e estar isenta de impurezas como restos vegetais e
materiais ferruginosos. O cimento devera ser do tipo CP [I-E-32. Deve-se evitar
a adicao de cal nessas argamassas, pois levam a formacdo de eflorescéncias, e
aguardar a cura da argamassa por, no minimo, 14 dias.

No tocante a aplicacdo das rochas, ainda € bastante utilizado o assenta-
mento empregando-se argamassa convencional, apesar do crescente uso de
argamassas colantes e adesivas.

Nestes casos, o traco adotado é 4:1 (areia: cimento), e a dgua deve ser
minima, apenas suficiente para que tenha a plasticidade e fluidez necessaria
para assegurar a maxima resisténcia de aderéncia entre a peca e o substrato,
evitando-se também os manchamentos em superficie. A argamassa pode ter
melhorada sua propriedade com o uso de aditivos e, no caso das rochas, eles
podem ter caracteristicas redutoras de agua e inibidoras de corrosao.

Caso as placas estejam sujeitas a algum tipo de umidade ascendente, €
recomendado, nestes locais, impermeabilizar o contrapiso utilizando-se pro-
dutos semiflexiveis em duas demdos cruzadas. Os ladrilhos também deverdo
receber no tardoz (lado inferior) duas demaos de impermeabilizante especifico
e semiflexivel. O intervalo entre as demaos devera ser de, no minimo, seis horas,
e a cura total ocorrerd apos 72 horas.
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Assentamento de revestimentos horizontais

A pratica ideal é o assentamento ser realizado utilizando argamassa colan-
te ACI, indicada para ambientes internos, ACII, no caso de areas externas,
e ACIIl, naquelas situagdes que demandam uma maior resisténcia, sendo
privilegiada a cor branca para aquelas rochas de tonalidades claras, e a cor
cinza nas rochas mais escuras.

A argamassa colante devera ser aplicada tanto no contrapiso quanto no
tardoz das pecas, realizando-se corddes perpendiculares com a desempena-
deira denteada de 8 x 8mm, para que ocorra a total aplicacao da argamassa
sob os ladrilhos. Assentar as pecas batendo com martelo de borracha até obter
espessuras de argamassas inferiores a 8mm, e posteriormente retirar algumas
pecas aleatoriamente, para verificar se o tardoz esta totalmente impregnado
de argamassa. Devera ainda ser realizada a limpeza das faces do ladrilho com
esponja levemente umedecida, além de garantir a homogeneidade das juntas,
utilizando-se espacadores de poliestireno com 1,0 mm de espessura.

Rejuntamento

lamaguti (2001) sugere que as juntas sao imprescindiveis para que se processe

um bom assentamento. Assim, durante sua fixacao, devem-se gerar juntas com

largura suficiente para que:

1. haja perfeita infiltracdo da pasta de rejuntamento;

2. se permita a expansdo da camada de revestimento, evitando-se possiveis
problemas de descolamento dos componentes por contato direto entre
as placas pétreas.

3. Quando a rocha estiver totalmente seca, € possivel proceder ao rejunte,
utilizando-se produtos de base cimenticia, rejuntando com desempenadeira
de borracha e, apos um periodo variavel de 15-40 minutos, realizando-se
a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

Protecao e manutencao

Apos a secagem total da rocha e dos rejuntes, € importante proteger o revesti-
mento utilizado durante a fase de obra com mantas flexiveis adesivadas sobre
0s pisos sujeitos a trafego médio. Caso o trafego seja intenso, recomenda-se
a colocacdo de placas de madeira inerte sobre a camada de protecao. Chiodi
Filho & Rodrigues (2009 b), enfatizam a necessidade de quando a obra estiver
totalmente liberada serem estabelecidos os critérios de manutencdo e con-
servacao, que incluem:
a. alimpeza deve ser sistematica e realizada utilizando apenas pano umede-
cido ou produtos de limpeza com pH neutro. Deve-se evitar o excesso de
agua, bem como produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palhas de aco),
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ou ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, dgua sanitaria, alcool,
amoniaco, soda caustica, cloro etc.);

b. prevenir o revestimento do contato com 6leos, graxas, materiais ferrugino-
sos, po ou fragmentos de madeira Umidos, vinhos e cigarros, entre outros
produtos, e quando ocorrer, proceder rapidamente a limpeza, para evitar
a penetracao;

c. prevenir a superficie polida do desgaste abrasivo e riscamento por metais,
areia, vidros e outros materiais de forte abrasividade.

Assentamento de revestimentos verticais

Nesta situacdo temos os assentamentos ndo ventilados, normalmente em
interiores, onde sao utilizadas as argamassas, € 0s revestimentos exteriores
onde devem ser privilegiados a fixacao com insertos, sobretudo em alturas
superiores a 3 metros.

Fachadas aeradas/ventiladas

Segundo Neves, R. (2012), "as fachadas aeradas sdo entendidas como revesti-
mentos, mas que na otica construtiva trata-se de ‘pele’ ou ‘artificio de fachada™.

Para ancoragem das placas em fachadas aeradas/ventiladas (foto 22), cresce
de importancia a caracterizacdo tecnologica da rocha, sobretudo no tocante aos
ensaios petrograficos, aos indices fisicos (massa especifica e absorgao d'agua)
e aos ensaios de flexdo a carregamento em trés e quatro pontos.

O projetista deve, portanto, priorizar o conhecimento das caracteristicas
mineraldgicas e petrograficas que eventualmente possam influenciar a dura-
bilidade da rocha (“pele”), tais como as microfissuras, estado de alteracao
dos minerais e a presenca de minerais alteraveis. Deve ainda considerar a
possibilidade de a placa de rocha sujeitar-se ao processo de acabamento de
superficie desejado (polido, flameado, apicoado), além da possibilidade de
alteracdes na aparéncia do acabamento da superficie por agentes da poluicao
atmosférica e das intempéries.
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FOTo22 Fachada aerada/ventilada

Os ensaios de flexao em trés pontos sdo importantes para referenciar
a espessura e acabamento que se pretende colocar na obra, e a flexao por
carregamento em quatro pontos analisa a melhor situacdao dos esforcos
causados pelo vento.

Esses indices devem estar enquadrados nos requisitos minimos das nor-
mas aplicaveis para o caso e que deverao contemplar, sobretudo, aspectos de
seguranca e possibilidades de manchas por oxidacdo. E de extrema importan-
cia conhecer a performance do material, ou seja, 0 comportamento da rocha
("pele”) em funcdo do tempo e do ambiente de exposicao.

As rochas contendo sulfetos e/ou granada férrica, entre outros, sofrem
manchas por alteracdes desses minerais. Os feldspatoides, bem com alguns
minerais acessorios presentes na rocha, podem se degradar quando em contato
com poluentes existentes na atmosfera (6xido de enxofre, dxido de nitrogénio,
monoxido de carbono, dioxido de carbono etc.).

Na previsdo do comportamento das placas em fachada, a norma ASTM
C 1242:2003 recomenda avaliar o desempenho, ou seja, a analise de obras
existentes (quanto mais antiga, melhor) que possua o mesmo tipo de rocha
e ambiente de exposicdo semelhante. E de extrema importancia conhecer a
performance do material, ou seja, 0 comportamento da rocha em funcao do
tempo e do ambiente de exposicao.

03



04

O projeto

A etapa que precede o dimensionamento do sistema de revestimento de fachadas
por meio de insertos metalicos € a selecdo dos materiais. Os insertos devem ter
boa resisténcia a corrosao, e a rocha, a alteracao. O projeto de revestimento
com “pele” de rocha devera contemplar as solicitacdes atuantes no sistema,
quantifica-las e determinar seu ponto de aplicacdo. Especial énfase deve ser
atribuida a analise das curvas de efeito da succdo dos ventos, a carga devida
a0 proprio peso das pecgas e as variacdes de temperatura.

Serdo ainda priorizados os detalhes construtivos quanto aos encaixes,
ranhuras ou furacao nas placas, insertos, juntas de dilatacao, tipos de fixacdes
ao suporte, além de ressalvas quanto a seguranca e durabilidade da “pele”, no
que se refere a introducdo de eventuais sobrecargas e as alteracdes por agentes
quimicos e atmosféricos. O memorial descritivo com especificagdo dos mate-
riais e servigcos devera fazer alusdo as tolerancias maximas permitidas para os
desvios de prumo, esquadro e planicidade do revestimento.

O projeto nos termos da norma ABNT NBR 15846:2010 deve abordar ainda
a periodicidade e um roteiro para a realizacdo de inspecdes apos a conclusao
dos servicos, que irdo verificar:

a. selantes (quando houver) quanto a continuidade, adesao as superficies das
juntas, coesao e presenca de fissuras;

b. eventual surgimento de corrosdo dos insertos;

c. eventual deslocamento de placas;

d. outros aspectos relevantes para a integridade do revestimento.

As demais solicitacdes referentes a deformacdes lentas do concreto nao
exercem influéncia sobre o revestimento. Nos calculos, devera ser considerado
que a remogao do material da rocha (furos ou rasgos) podera causar uma dimi-
nuicao da resisténcia nesse ponto e € um dos principais motivos causadores
de patologias neste sistema de revestimento.

Nesta etapa ainda sera determinado o dimensionamento dos insertos,
pois as acdes atuantes sobre os mesmos sao transmitidas através das placas das
rochas e sao oriundas das solicitacdes dos ventos e do proprio peso da placa
granitica. De maneira analoga ao dimensionamento das placas, para o calculo
da secdo dos insertos metalicos utiliza-se o critério das tensdes admissiveis.
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Insertos metalicos

Os insertos devem ser constituidos por ligas metalicas que possuam elevadas
resisténcias mecanicas e a corrosao. Essas ligas metalicas devem ser em aco
inoxidavel do tipo ABNT 304 (AISI 304), para atmosferas urbanas e industrias
isentas de cloretos, e ABNT 316 (AISI 316), para atmosferas urbanas, maritimas
e industriais que contenham cloretos.
Eles servem de elemento de ligagdo entre a estrutura da edificacdo e a placa
da rocha. Suas tolerancias dimensionais devem ser estabelecidas no projeto, e
suas principais funcdes sao as seguintes:
e fixar as placas na estrutura da edificacao e, frequentemente, conectar
umas as outras;
e sustentar o peso proprio do revestimento, impedir o tombamento e resistir
a acao dos ventos, a pressao interna e a outras cargas possiveis de atuacao;
e absorver as deformacdes diferenciais (dilatacdes e contracdes) entre o
revestimento e o suporte, de modo a permitir a dissipacdao das tensdes,
evitando que estas gerem esforcos adicionais.
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Modelos de insertos

Inserto duplo central

Inserto simples lateral

Inserto simples transversal
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Inserto terminal “l" simples

v

Inserto terminal “I” duplo

Inserto gancho45

Suporte de ancoragem meédio
Suporte de ancoragem curto

Figuras - Fonte-Insertec
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Os controles das caracteristicas das placas devem ser feitos na obra, evi-
dentemente antes da colocacdo, por técnico treinado. Nesse trabalho, alguns
aspectos devem ser verificados antes da liberacao para utilizacao:

e as dimensdes das placas devem estar de acordo com o projeto;

e Se as placas forem recebidas na obra ja furadas, devem ser conferidas,
individualmente, com o projeto;

e atonalidade e a textura das placas tem que seguir padrdes definidos, devendo
o material ser procedente preferencialmente do mesmo lote e da mesma
frente de lavra;

e a existéncia de fraturas, trincas e imperfeicdes que venham a comprome-
ter o desempenho estrutural da placa apos a sua instalagao é razdo para a
rejeicdo do material.

Uma maneira pratica de realgar estas feicdes é o umedecimento da super-
ficie da placa com um pano molhado. E de extrema importancia conhecer o
comportamento da rocha em funcao do tempo e do ambiente de exposicao.

Aplicacao de selantes e impermeabilizantes

Esses produtos sdo utilizados para minimizar a absorcao de agua e substancias
oleosas. Os selantes sdo impregnantes de alto desempenho e funcionam como
hidro-odleo fugantes, e em tese, ndo devem provocar mudancas na superficie
tratada, enquanto os impermeabilizantes atuam como um verniz ou camada
sobre a superficie.

As caracteristicas de porosidade afetam sobremaneira a absorcao dos selan-
tes, pois caso seja uma rocha que absorva pouca agua, certamente também
nao serdo seladas. As superficies tratadas com selantes ndao sdo totalmente
isentas do ataque de substancias quimicamente agressivas. Por sua vez, os
impermeabilizantes protegem as rochas dos ataques quimicos, mas sao refra-
tarios aos mesmos.

As impermeabilizacdes do tardoz e da base de assentamento sao tdo impor-
tantes quanto a aplicacdo dos hidro-oleo repelentes na superficie polida das
placas. Aimpermeabilizacdo da face em zonas onde ocorra percolagcao ascen-
dente de umidade inibe a penetracdo, porém acaba provocando alteracdes na
coloracao das placas.

Como orientacao geral, estes produtos deverao ser aplicados somente apos
0 assentamento e com o revestimento ja totalmente seco, inclusive respeitando
0 tempo de cura das argamassas e rejuntes.

Atualmente, o mercado ja dispbde de impermeabilizantes que ndo exigem
reaplicacdes e ndo sao removidos por alguns produtos agressivos de limpeza.
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De qualquer maneira, € necessario ter cuidado com os acidos, sobretudos nas
rochas carbonatadas (marmores, calcarios e travertinos), pois sdao bastante
sensiveis aos ataques de limao, vinagre, vinho etc., e nestes casos devem ser
imediatamente limpos com pano umedecido em agua e sabao neutro.

Manutencgao

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao de pano, apenas
umedecido em agua ou com pequena diluicao de detergentes com pH neu-
tro. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos de limpeza
abrasivos (palha de aco, sapolio) ou ainda quimicamente agressivos (acidos
em geral, amoniaco, alcool, acetona, querosene, agua sanitaria, soda caustica,
removedores e solventes).

Qualquer substancia potencialmente manchante por ataque quimico ou
absorcao superficial, derramada sobre o revestimento, deve ser removida com
a maxima rapidez, sendo ainda importante evitar o contato dos revestimentos

com materiais ferruginosos oxidaveis.
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Conceitualmente, a sustentabilidade esta diretamente relacionada ao desen-
volvimento econdmico e material, sem agredir o meio ambiente, usando
0S recursos naturais de forma inteligente, para que eles se mantenham no
futuro. Seguindo estes parametros, a atividade industrial pode garantir o
desenvolvimento sustentavel.

O setor das rochas ornamentais € 0 avanco tecnologico na area de extracao
evoluiu para a manutencgao da integridade fisica da rocha, pela minimizagao do
impacto ambiental e por oferecer melhores condi¢cdes de seguranca do trabalho.
No presente ciclo, o paradigma tecnologico reside no emprego do diamante
como elemento abrasivo, aplicado a diversos processos do ciclo de aproveita-
mento econdmico das rochas, tanto na extracdo quanto no beneficiamento.

O somatodrio desses avancos tecnoldgicos tem contribuido para aumen-
tar os niveis de sustentabilidade do setor, pois ha uma evidente reducdo de
rejeitos tanto na extracao, quanto no beneficiamento. No caso da extracao, as
tecnologias disponiveis ja permitem a retirada de blocos utilizando totalmente
o fio diamantado (foto 23), o que reduz os niveis de poeira e rejeito, pois nao
necessitam de furagdo com martelos etc.

Quanto ao beneficiamento primario, esta evolucao foi proporcionada pela
adogdo de uma nova técnica de serragem do bloco, baseada no uso de abrasivo
metalico, inicialmente de ferro fundido e posteriormente de aco, em vez de
areia, e pelo desenvolvimento de ferramentas especiais para o corte de rochas,
como a lamina com segmentos diamantados, no caso dos marmores.

Ainda na fase de beneficiamento, os teares multifios operam uma nova
ruptura, pois alteram totalmente todo o processo de beneficiamento primario,
incluindo o tratamento dos residuos, pois ndo utilizam granalhas, nem cal,
que misturados ao po da pedra serrada, geram enormes volumes de lama. No
tocante ao beneficiamento final, mesmo considerando os efeitos decorrentes
da evolucao das politrizes multi-cabecas, dos abrasivos diamantados, devemos
salientar que a utilizagcao das resinas epoxi constituiram uma verdadeira revolugao
no desenvolvimento industrial do setor das rochas ornamentais.

De qualquer maneira, estas tecnologias mais avangadas, que estao em for-
te processo evolutivo e célere implantacao, ainda convivem com um grande
parque industrial que nao incorporou totalmente o novo modelo. Dai que,
conscientes dessa problematica, os empresarios capixabas tém desenvolvido
atividades em aterros especializados e seguido as melhores praticas ambientais
para o tratamento destes residuos.

Acdes elogiaveis e reconhecidas pelos organismos ambientais tém sido
desenvolvidas através da Aamol, criada em 2006, inicialmente em instalagcdes
do Cetemag - Centro Tecnoldgico do Marmore e Granito, e a partir de 2009,
na localidade de Monte Libano, em Cachoeiro de Itapemirim, como também
mais recentemente pela Anpo, no municipio de Barra de S&o Francisco.
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O funcionamento da central de residuos da Aamol “deu inicio a mitigacao
de um problema crénico no setor, além de possibilitar a atracdo de investidores
através da criagao de uma incubadora de empresas para viabilizar a utilizacao
desses subprodutos, devidamente tratados, em outros processos produtivos,
podendo ainda ser utilizados como subprodutos na fabricacao de meios-fios,
blocos para construcao civil e pavimentacao”.

No caso da Anpo — Associacao Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais,
em Barra de Sao Francisco, o projeto se divide em trés etapas distintas: uma
primeira célula, com capacidade de acomodar cerca de 110.000 metros cubi-
cos de residuos; uma segunda célula, com capacidade de acomodar cerca de
280.000 metros cubicos de residuos; e a terceira fase, a fabrica de artefatos, a
CTR - Centro de Tratamento de Residuos, que era um dos gargalos do setor
na regidao. Atualmente este projeto ja € considerado um modelo pelo lema-ES
no tocante ao atendimento da legislagdo ambiental em vigor.

FOTO 23 Bloco de granito extraido com fio diamantado

O setor de rochas ornamentais apresenta um importante conteudo de
sustentabilidade. Chiodi Filho & Chiodi D. (2009,a), enfatizam que “pelo con-
sumo de agua, energia e emissao de CO2 incidentes no processo produtivo de
materiais concorrentes ou substitutos das rochas ornamentais, tais como aco
inox, aluminio, ceramica, concreto, vidro, madeira, laminados e carpetes, e pela
disponibilidade de suas matérias-primas, considera-se os materiais rochosos
naturais os mais ambientalmente sustentaveis para uso na construcao civil.

Pelas referéncias disponiveis sobre analise do ciclo de vida (ACV) para os
materiais de revestimento, as rochas sao de fato menos impactantes, mais
duraveis e reciclaveis do que os seus concorrentes diretos”.
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A elaboracao deste manual de caracterizacdo de rochas ornamentais do Espirito
Santo deve ser entendida como uma iniciativa de buscar agregar as informacdes
de um catalogo e manual de aplicacao, uso e manutencao, dentro de uma
proposta de valorizagcao das rochas ornamentais. Os produtores tém a necessi-
dade de compreender que a extracdo de rochas com indices fisico-mecanicos
adequados contribui para fortalecer e aumentar a base de consumo. O inverso
compromete e prejudica a qualificacdo do produto a ser comercializado.

Um dos aspectos relevantes € evidenciar a importancia da realizacdo de
ensaios de caracterizacao tecnoldgica como guia orientativo, inclusive para
a "posta em marcha” de determinadas rochas no mercado. lamaguti (2001)
enfatiza "a necessidade de o arquiteto ter no¢cdes mais detalhadas sobre a
ampla variabilidade das rochas ornamentais, sua natureza e caracteristicas, para
garantir uma correta escolha em termos de estética, resisténcia, durabilidade,
assentamento, limpeza e manutencgdao.

O dominio mais profundo deste conhecimento, que atualmente nao
passa da nocdo de dureza, brilho, cor e ‘'movimento’ (estrutura), permitird ao
arquiteto a especificacao correta dos materiais para os diferentes ambientes
criados em seu projeto.

Esses incluem, entre outros, ambientes Umidos (banheiros, cozinhas, areas
de servico), ambientes de grande transito (corredores, pracas), ambientes
de ampla variagdo térmica (ambientes externos em geral), ambientes que
necessitam de intensa e frequente limpeza (banheiros, cozinhas, areas de
servico e areas de lazer), ambientes submetidos a grandes cargas (garagens,
depositos) e inseridos em ecossistemas com variaveis graus de agressao fisica
e quimica (sistemas urbanos, montanhosos etc.). O dominio da especifica-
¢ao correta de rochas ornamentais permitird a diminuicdo das constantes
patologias pétreas, observadas em ambientes onde as rochas naturais foram
incorretamente especificadas.

Este manual pretende orientar os profissionais da area de construcao civil e
arquitetura quanto a correta escolha e utilizacao do material de revestimento,
tendo como consequéncia a satisfacao de seu cliente, quando o material espe-
cificado pelo arquiteto corresponde as suas expectativas. Seu principal intuito é
levar ao arquiteto, de maneira clara e direta, 0 conhecimento necessario para
a adequada escolha e especificacdo do revestimento pétreo.

A partir desses conhecimentos, podem ser atenuados, no processo constru-
tivo, problemas na utilizagao errénea desse material, com diminuicao de custos
(troca de materiais ndo satisfatérios) e aumento da demanda dos mesmos, pelo
incremento da taxa de satisfacao do cliente apds o encerramento da obra. A
garantia da qualidade das construcdes civis e arquitetdnicas, mantendo unidas
a estética, a técnica e a funcionalidade, evita 0 comprometimento do conceito
idealizado pelos arquitetos em suas obras.
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Ao mesmo tempo, evita a substituicdo da rocha natural, uma matéria nobre
e de elevado significado ecologico, por ceramicas e porcelanatos imitando
rochas, ou ainda por rochas artificiais, produzidas com agregados naturais e
resinas, muito divulgados ultimamente nas principais revistas de arquitetura.

Adicionalmente, o manual tem como objetivos:

1. asubstituicao de termos técnicos complexos e herméticos por explicacdes
simples e sucintas, de facil assimilacao por um profissional nao especializado
de varias areas de geociéncias e engenharia de materiais;

2. autilizacao de vocabulario que atinja diretamente o tipo de raciocinio dos
arquitetos por ocasiao da escolha do material de revestimento;

3. destacar os numerosos fatores que devem ser considerados na escolha do
material de revestimento, com énfase naqueles de maior importancia para
0 sucesso da aplicacao”.

Outro aspecto bastante importante € contextualizar que o crescente uso
de resinas em rochas ornamentais alterou bastante varias das conceituacdes
e usos de granitos e marmores. Ainda faltam analises de performance mais
consistentes, pois o uso destas foi intensificado no Brasil apenas no final dos
anos 90. De qualquer maneira, em estudo pioneiro recente, Sales, F.C.B (2012),
refere que "a importancia de realizar ensaios em amostras de rochas resinadas
ficou evidente com os resultados obtidos na sua pesquisa”.

Verificou-se que o uso da resina aumentou a resisténcia fisica e mecanica
das rochas, tendo propiciado maior protecdo a acao de agentes que degradam
e decompdem esses materiais, possibilitando que materiais nao aptos e ade-
quados a determinados usos venham a ser especificados sem restricdes, desde
que sejam resinados. A resina, em seu estado fluido, percola pelos poros, fissuras
e estruturas foliadas das rochas e, ao se consolidar por meio da cura, diminui
consideravelmente esses espacos vazios, dificultando a infiltracdo e circulacao
da agua, que € um dos agentes causadores de degradagcao e decomposicdo
mais atuantes nos materiais pétreos.

“O uso da resina em trés rochas examinadas provocou melhora significativa
com relacao aos valores dos indices fisicos, reduzindo em média 90% o indice
de porosidade e em 91,46% o indice de absorcdo d'agua. Isso & muito impor-
tante, pois como ja mencionado, um baixo valor dos indices fisicos (porosidade
e absorcdo d'agua baixa) implica diretamente o aumento da resisténcia fisica e
mecanica e a reducdo da susceptibilidade da rocha as patologias”.

Para finalizar, é importante frisar a necessidade de intensificarmos a aproxi-
macao com os profissionais da arquitetura, pois embasado em trabalho de Neves,
R. (2012), "o ponto de partida é a escolha, a busca preliminar do arquiteto pela
adequacao compositiva do projeto, enquanto o objetivo final - a consolidacao
da estética - € o que se espera a partir de mudancas de paradigmas no ato de
especificar”. Atualmente, no Brasil, "0 arquiteto nao especifica, ele escolhe”.
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Amarelo Capri

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2606 kg/m
Porosidade Aparente 1,34 %
Absor¢do d'agua 0,51 *%

Compressao Uniaxial 171,70 MPa

175,60 MPa

Compressédo apos gelo/degelo

Flexdo 8,78 MPa

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 6,80 [(10-° mm/(m°C)]

Desgaste amsler 0,8 mm

Microclina 35%
Quartzo 25%
Plagioclasio 25%
Biotita 15%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Essa rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre as
demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utilizan-
do argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢cdes de alta
resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm para que ocorra total aplicacdo
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apods para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas é importante usar espacadores de poliestireno com 1mm de
espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel pro-
ceder o rejunte utilizando produto de base cimenticia e apds
um periodo variavel de 15 - 40 minutos devera ser realizada a

limpeza utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfre-
gao de pano, apenas umedecido com agua ou com
pequena diluicdo de detergente com pH neutro. Deve-
-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou ainda
quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool, que-
rosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante
por ataque quimico ou absor¢do superficial, derramada
sobre o revestimento, deve ser removida com a maxi-
ma rapidez. Deve-se ainda evitar o contato dos revesti-
mentos com materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Florenca

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2644 kg/m
Porosidade Aparente 1,00 #
Absorcéo d'agua 0,38 *%

Compressédo Uniaxial 103,20 MPa

115,90 MPa

Compressdo apos gelo/degelo

Flexao 7,42 MPa

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 7,70 [(10-° mm/(m°C)]

Desgaste amsler 0,60 mm

Microclina 18%
Quartzo 27%
Plagioclasio 35%
Biotita 15%
Acessorios 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Essa rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas € fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demados cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utilizan-
do argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢des de alta
resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicacao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecgas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espagadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, é possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo varidvel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfre-
gao de pano, apenas umedecido com agua ou com
pequena diluicdo de detergente com pH neutro. Deve-
-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou ainda
quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool, que-
rosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante
por ataque quimico ou absor¢do superficial, derramada
sobre o revestimento, deve ser removida com a maxi-
ma rapidez. Deve-se ainda evitar o contato dos revesti-
mentos com materiais ferruginosos oxidaveis.

83






Amarelo Icarai

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2633 kg/m
Porosidade Aparente 0,98 %
Absorcéo d'agua 0,37 %

Compressao Uniaxial 127,20 MPa

Compressao apos gelo/degelo 110,80 MPa
Flexao 6,72 MPa
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 4,70 [(10-° mm/(m°C)]

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 45%
Quartzo 27%
Biotita 10%
Plagioclasio 8%
Granada 7%
Acessorios 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-

bilizagcdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
O contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Santa
Cecilia Classico

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2647 kg/m
Porosidade Aparente 0,86 %
Absorcéo d'agua 0,32 %

Compressao Uniaxial 103,60 MPa

Compressdo apos gelo/degelo 114,00 MPa
Flexao 7,21 MPa

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 7,20 [(10-° mm/(m°C)]

Desgaste amsler 0,60 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato potdassico micropertitico 34%
Quartzo 25%
Plagioclasio 20%
Biotita 10%
Granada 7%
Acessorios 4%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
aeradas serd necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem, durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e
resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No tocante

as bancadas € fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condi¢Ses de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando cordB®es com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apods, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Fiorito

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2630 kg/m
Porosidade Aparente 1,02 *
Absorcdo d'agua 0,39 *%
Compressao Uniaxial 147,90 MPa
Compressédo apos gelo/degelo 122,30 MPa
Flexdo 9,46 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,58 m (rutura)

Coeficiente de dilatacio térmica linear 5,80 10 ‘mm/ m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina 50%
Quartzo 30%
Plagioclasio (ologoclasio) 10%
Biotita 10%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
O contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo maracuja

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2620 kg/m
Porosidade Aparente 1,0 %
Absorcdo d'agua 0,38 *%

Compressao Uniaxial 102,58 MPa
Compressédo apos gelo/degelo 105,16 MPa
Flexdo 10,59 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,65 m (rutura)
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 2,76 10 “mm/m°C

Desgaste amsler n.d mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Ortoclasio 28%
Microclina 23%
Quartzo 23%
Plagioclasio 21%
Biotita+sericita+carbonato 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Ornamental

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2631 kg/m
Porosidade Aparente 0,83 *%
Absorcdo d'agua 0,32 %
Compressao Uniaxial 148,3 MPa
Compressédo apos gelo/degelo 151,9 MPa
Flexdo 14,59 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,55 M (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 4,2 103mm/meC

Desgaste amsler 0,87 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina cripto a micropertitico 55%
Quartzo 25%
Plagioclasio (oligoclasio) 10%
Granada 5-10%
Biotita <5%

Tragos de apatita, zircdo, sillimanita, espinélio.

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
aeradas serd necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem, durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e
resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No tocante

as bancadas € fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando cordB®es com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apods, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas é importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Ouro Brasil

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2670 kg/m
Porosidade Aparente 0,85 %
Absorcéo d'agua 0,32 *%
Compressao Uniaxial 152 MPa

Compressao apos gelo/degelo 146,30 MPa

Flexao 9,23 MPa
Coeficiente de dilatacéo térmica linear 0,48 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,76 mm

COMPOSICAO MINERALOGICA

Feldspato alcalino micropertitico 45%
Quartzo 25%
Plagioclasio (oligoclasio) 20%
Biotita 5%
Acessorios 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
aeradas sera necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizagdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o
caso. No tocante as bancadas € fundamental a impermeabili-
zagao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecgas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENGCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorgdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amarelo Terra do Sol

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2638 kg/m
Porosidade Aparente 0,78 %
Absorcéo d'agua 0,30 %
Compressao Uniaxial 118,60 MPa

Compressédo apos gelo/degelo 113,50 MPa

Flexao 8,90 MPa
Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,10 10 *mm/m°C

Desgaste amsler 0,90 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 45%
Quartzo 25%
Plagioclasio (oligoclasio) 15%
Biotita 10%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes,divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
aeradas serd necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizacdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o
caso. No tocante as bancadas é fundamental a impermeabili-
zagao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apds, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apods um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.

9/






Amarelo Veneziano

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2629 kg/m
Porosidade Aparente 0,84 %
Absorcéo d'agua 0,32 %
Compressao Uniaxial 117,10 MPa

Compressao apos gelo/degelo 116,50 MPa

Flexao 17,79 MPa

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 7,10 10 *mm/m°C

Desgaste amsler 0,95 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 45%
Quartzo 30%
Plagioclasio 16%
Biotita 5%
Acessorios 4%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interio-
res de paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos
de baixo trafego. Apresenta ainda boas caracteristicas para
aplicacdo em revestimentos externos e em fachadas aeradas
e no tocante as bancadas, é fundamental a impermeabiliza-

¢cdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a reqularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variadvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcao superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Amendoa Jacigua

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2632 kg/m
Porosidade Aparente 1,08 %
Absorcéo d'agua 0,41 %
Compressao Uniaxial 132,10 MPa

111,30 MPa

Compressdo apos gelo/degelo

Flexao 8,76 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,40 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 0,70 mm

Microclina pertitico 33%
Plagioclasio 27%
Quartzo 25%
Biotita 15%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, € fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
O contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Arabesco

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2636 ko/m
Porosidade Aparente 1,02 *%
Absorcéo d'agua 0,39 *%

Compressao Uniaxial 107,80 MPa

Compressao apos gelo/degelo 103,60 MPa
Flexao 7,89 MPa
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 6,50 10 *mm/m°C

Desgaste amsler 0,70 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 33%
Quartzo 27%
Plagioclasio (oligoclasio) 20%
Granada 10%
Biotita 7%
Acessorios 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, € fundamental a impermea-

bilizagcdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utilizan-
do argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢des de alta
resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicacdo
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas é importante usar espacadores de poliestireno com 1mm de
espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel pro-
ceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e apos
um periodo variadvel de 15 - 40 minutos, devera ser realizada a

limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Bege Butterfly

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2632 kg/m
Porosidade Aparente 0,92 *%
Absorcdo d'agua 0,35 %
Compressao Uniaxial 141 MPa
Compressédo apos gelo/degelo 129 MPa
Flexdo 11,43 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,59 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 5,7 103mm/m°C

Desgaste amsler 1 mm

Feldspato (plagioclasio) n.d
Quartzo n.d
Biotita n.d
Granada e produtos de alteragdo: sericita, n.d

muscovita e carbonatos

Acessorios

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes,divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
aeradas sera necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizagdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o
caso. No tocante as bancadas é fundamental a impermeabili-
zagao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Bege Ipanema

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2637 kg/m
Porosidade Aparente 0,55 %
Absorcéo d'agua 0,21 *%
Compressao Uniaxial 106,10 MPa

Compressao apos gelo/degelo 105,90 MPa

Flexao 10,37 MPa
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 5,20 10 *mm/m°C

Desgaste amsler 0,73 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina 35%
Plagioclasio 30%
Quartzo 30%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos e escadas e em pavimentos de
médio trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas aeradas sera necessario
efetuar ensaios de ancoragem mais detalhados, durabilidade,
resisténcia a cristalizacao de sais e resisténcia ao choque tér-
mico quando for o caso. No tocante as bancadas, é fundamen-

tal a impermeabilizagcdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pegas logo apods, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaga-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Alaska

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2626 kg/m
Porosidade Aparente 0,53 %
Absorcéo d'agua 0,20 %
Compressao Uniaxial 143,9 MPa
Compressdo apos gelo/degelo n.d MPa
Flexdo 16,90 MPa

0,65 m (rutura)

Resisténcia ao impacto corpo duro

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 5,6 103mm/meC

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 64%
Quartzo 18%
Plagioclasio (oligoclasio) 15%
Biotita cloritizada 3%

Opacos (6xidos de ferro)

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores e no caso de fachadas aeradas sera necessario efetuar
ensaios complementares de resisténcia a ancoragem, de
durabilidade, resisténcia a cristalizagdo de sais e resisténcia ao
choque térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, €
fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pegas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apods, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Caravelas

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2614 kg/m
Porosidade Aparente 0,96 *%
Absorcdo d'agua 0,37 %
Compressao Uniaxial 133,0 MPa
Compressédo apos gelo/degelo 130,0 MPa
Flexdo 9,38 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,55 m (rutura)

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 5,6 10°mm/me°C

Desgaste amsler 1,06 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato potassico cripto a micropertitico 40%
Quartzo 30%
Plagioclasio (oligoclasio) 25-30%
Granada 5%

Tracos acessorios: biotita, opaco, zircdo

Secundarios: muscovita, sericita, carbonatos,
argilominerais incolores, hidroxido de ferro.

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, € fundamental a impermea-

bilizagcdo do material.

ORIENTAGCAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagcdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno)ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Dallas

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2627 kg/m
Porosidade Aparente 0,86 %

Compressao Uniaxial 140,81 Mpa

Absorcdo d'agua 0,33 %
Flexdo 11,44 MPa
Desgaste amsler n.d.

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclima Mesopertitica 25-30%
Quartzo
10-15%
Plagioclasio
5%
Granada
Biotitita <5%
Pseudomorfos de cordierita
<5%

Tracos de silimnatita, titanita, zircdo, sericita,

carbonato, opacos

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes,divisdrias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo tra-
fego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de exteriores,
caso a granada ndo seja férrica e no tocante as fachadas aeradas,
sera necessario efetuar ensaios complementares de resisténcia a
ancoragem, de durabilidade, resisténcia a cristalizagdo de sais e
resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No tocante as
bancadas é fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrerd apods 72 horas.O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACl(interno), AClI(externo) ou
AClll(condi¢des de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagao de argamassa sob as pegas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apds, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas é importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENGCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos(palha de aco) ou ainda quimicamen-
te abrasivos(acidos em geral, dlcool, querosone, acetona,
soda caustica, removedores e solventes). Qualquer subs-
tancia potencialmente manchante por ataque quimico
ou absorcao superficial, derramada sobre o revestimento,
deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-se ainda
evitar o contato dos revestimentos com materiais ferrugi-
nosos oxidaveis.
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Branco Désiree

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2630 kao/m’
Porosidade Aparente 0,67 %
Absorcdo d'agua 0,26 %
Compressao Uniaxial 107,10 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 128,20 MPa
Flexdo 9,81 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 4,90 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclinio pertitico 42%
Quartzo 30%
Plagioclasio (oligoclasio) 25%
Granada 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de
baixo trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos
de exteriores se a granada nao tiver conteudo férrico, e no
tocante as fachadas aeradas sera necessario efetuar ensaios
de ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a
cristalizacdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando
for o caso. No tocante as bancadas, € fundamental a imper-

meabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Gaivota

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2625 kg/m?®
Porosidade Aparente 1,11 *»
Absorcdo d'agua 0,42 *
Compressao Uniaxial 150,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 135,30 MPa
Flexdo 7,57 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 4,60 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 40%
Plagioclasio 30%
Quartzo 25%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Genérico
(Branco Fortaleza)

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2625 kg/m*
Porosidade Aparente 1,11 *»
Absorcdo d'agua 0,42 *
Compressao Uniaxial 150,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 135,30 MPa
Flexdo 7,57 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 4,60 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 0,80 mm

Microclina micropertitico 40%
Plagioclasio 30%
Quartzo 25%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Himalaya

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2632 ka/m’
Porosidade Aparente 0,45 %
Absorcéo d'agua 0,17 *
Compressédo Uniaxial 187,0 MPa
Compressédo apos gelo/degelo n.d MPa
Flexdo 16,60 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,57 m (rutura)

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 4,8 10°mm/me°C

0,84 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 35%
Quartzo 30%
Plagioclasio (oligoclasio) 25-30%
Granada

5-10%

Acessorio: zircado

Tracos Secundarios: sericita, carbonatos,
epidoto, argilominerais, hidroxido de ferro.

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores se a granada nao tiver conteudo férrico, e no tocante as
fachadas aeradas sera necessario efetuar ensaios de durabili-
dade, resisténcia a cristalizacdo de sais, resisténcia ao choque
térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, é funda-

mental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicbes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.

121






Branco Itaunas

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2614 kg/m°
Porosidade Aparente 0,96 %
Absorcéo d'agua 0,37 %
Compressao Uniaxial 133,0 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 130,0 MPa
Flexao 9,38 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,55 m (rutura)

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 5,6 10°mm/me°C

1,06 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato potdssico cripto a micropertitico 40%
Quartzo 30%
Plagioclasio (oligoclasio) 25-30%
Granada 5%

Tracos acessorios: biotita, opaco, zircdo

Secundarios: muscovita, sericita, carbonatos,
argilominerais incolores, hidroxido de ferro.

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores se a granada ndo tiver conteudo férrico, e no tocante
as fachadas aeradas sera necessario efetuar ensaios comple-
mentares de resisténcia a ancoragem, durabilidade, resisténcia
a cristalizacao de sais, resisténcia ao choque térmico quando
for o caso. No tocante as bancadas, é fundamental a imper-
meabilizacao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicSes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pegas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.

123






Branco Marfim

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2628 ka/m’
Porosidade Aparente 1,10 *
Absorcdo d'agua 0,42 *
Compressao Uniaxial 82,00 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 81,51 MPa
Flexdo 6,62 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,70 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato alcalino pertitico 38%
Quartzo 27%
Plagioclasio 18%
Sillimanita 7%
Biotita 5%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecgas logo apods, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Moon Light

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2636 kg/m’
Porosidade Aparente 0,94 %
Absorcdo d'agua 0,36 *%
Compressao Uniaxial 149,10 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 144,90 MPa
Flexdo 7,31 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,70 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 30%
Quartzo 30%
Microclina 25%
Granada 10%
Biotita + muscovita 3%
Sillimanita 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores caso a granada ndo seja férrica, e no tocante as fachadas
sera necessario efetuar ensaios de ancoragem mais detalha-
dos, durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e resistén-
Cia ao choque térmico quando for o caso. No tocante as ban-

cadas, é fundamental a impermeabilizacao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando cord®es com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variadvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Portinan

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2665 kg/m’
Porosidade Aparente 0,58 *#
Absorcdo d'agua 0,22 %
Compressao Uniaxial 161,90 MPa
Compressao apos gelo/degelo 157,50 MPa
Flexdo 12,86 MPa
Resisténcia ao impacto corpo duro 0,70 m (rutura)

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,30 10 ‘mm/m°C

COMPOSICAO MINERALOGICA

Plagioclasio (oligoclasio) 35-40%
Quartzo 30%
Microclina 20-25%
Biotita marrom 5-10%
Muscovita <5%

Acessorios: granada, apatita, zircdo, opacos

Secundarios: clorita rica em ferro, sericita,
oxidos e hidroxidos de ferro, carbonato

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de médio
trafego. Podera ser aplicada em revestimentos de exteriores, e
no caso de fachadas, sera necessario efetuar ensaios comple-
mentares de resisténcia a ancoragem, de durabilidade, resis-
téncia a cristalizacao de sais e resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, € fundamental a

impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGCAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizacao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando cordB@es com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pegas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1Imm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcao superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Primata

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2655 kg/m?®
Porosidade Aparente 0,71 %
Absorcdo d'agua 0,27 7%
Compressao Uniaxial 118,40 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 95,30 MPa
Flexao 13,18 MPa

5,80 m (rutura)

Resisténcia ao impacto corpo duro

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 1,20 10 °mm/m°C

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Quartzo 33%
Plagioclasio 25%
Feldspato alcalino 20%
Biotita 12%
Granada 7%
Sillimanita 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao seja férrica e no tocante as fachadas
serd necessario efetuar ensaios complementares de ancora-
gem, durabilidade, resisténcia a cristalizagdo de sais e resis-
téncia ao choque térmico quando for o caso. No tocante as

bancadas é fundamental a impermeabilizacdao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demados devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pegas logo apods, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Branco Romano

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2633 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,95 %
Absorcdo d'agua 0,36 *%
Compressao Uniaxial 146,90 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 136,10 MPa
Flexdo 7,16 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,40 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 48%
Quartzo 30%
Plagioclasio 10%
Sillimanita + fibrolita 5%
Granada 5%
Biotita 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de
muito baixo trafego. Podera ser aplicada em revestimentos
de exteriores caso a granada ndo seja férrica, e no tocante
as fachadas aeradas, serdo necessarios ensaios complemen-
tares de ancoragem mais detalhados, durabilidade, resistén-
cia a cristalizacao de sais e resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, € fundamental a
impermeabilizacao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Ap&s a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demé&os cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicBes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pegas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos(sapolio, palha de a¢o) ou ainda qui-
micamente agressivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absor¢do superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Branco Siena

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2640 kg/m?
Porosidade Aparente 0,70 %
Absorcdo d'agua 0,26 %
Compressao Uniaxial 113,70 MPa
Compresséo apods gelo/degelo 118,40 MPa
Flexdo 15,11 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,00 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 30%
Quartzo 30%
Feldspato alcalino micropertitico 27%
Granada 10%
Ortopiroxénio 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, se a granada nao tiver conteudo férrico e no tocante as
fachadas aeradas serdo necessarios, ensaios de durabilidade,
resisténcia a cristalizacao de sais e resisténcia ao choque tér-
mico quando for o caso. No tocante as bancadas, € fundamen-

tal a impermeabilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Ap&s a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicSes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Café Brasil

Siena Marrom)

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2668 ka/m-°

Porosidade Aparente 0,59 *
Absorcdo d'agua 0,22 *
Compressao Uniaxial 126,0 MPa

134,30 MPa

Compressédo apos gelo/degelo

Flexdo 13,84 MPa

0,41 m (rutura)

Resisténcia ao impacto corpo duro

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 5,40 10 °mm/m°C

Desgaste amsler 0,77 mm
COMPOSICAO MINERALOGICA

Microclina cripto a micropertitico 50-55%
Plagioclasio (oligoclasio) 25%
Quartzo 15%
Hornblenda 5%
Biotita <5%

Acessorios: opacos, fluorita, zircdo, alanita.

Secundarios: sericita, clorita, epidoto,
argilominerais, hidroxido de ferro, leucoxénio

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de médio
trafego. Apresenta ainda boas caracteristicas para utilizagao
em revestimentos externos e em fachadas aeradas. No tocante

as bancadas, € fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas deméos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condi¢des de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apods um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENGCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar 0 excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcado superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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arioca Gold

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2642 ko/m’
Porosidade Aparente 0,86 %
Absorcdo d'agua 0,33 %
Compressao Uniaxial 122,80 MPa
Compresséo apods gelo/degelo 132,40 MPa
Flexao 11,62 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,80 10 ‘mm/m°C

0,60 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (oligoclasio) 30%
Microclina micropertitico 27%
Quartzo 25%
Biotita 15%
Acessorios 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. Podera ser aplicada em revestimento de exteriores, e
no caso de fachadas sera necessario efetuar ensaios comple-
mentares de resisténcia a ancoragem, de durabilidade, resis-
téncia a cristalizacdo de sais e resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, é fundamental a

impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecgas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variadvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Cinza Andorinha

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2703 kg/m?
Porosidade Aparente 0,83 *
Absorcdo d'agua 0,31 *#

Compressdo Uniaxial 151,50 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 150,60 MPa
Flexdo 12,63 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 7,10 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 33%
Plagioclasio 23%
Biotita 20%
Quartzo 20%
Titania 4%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de bai-
xo trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas sera necessario efetuar
ensaios complementares de durabilidade, resisténcia a crista-
lizagcdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o
caso. No tocante as bancadas é fundamental a impermeabili-
zacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Cinza Bressan

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2725 kg/m?
Porosidade Aparente 0,67 7%
Absorcdo d'agua 0,25 %

Compressdo Uniaxial 212,37 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 160,87 MPa
Flexdo 14,26 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,30 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 0,84 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 33%
Microclina 30%
Quartzo 27%
Biotita 8%
Acessorios 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes,divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de bai-
x0 trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas sera necessario efetuar
ensaios de durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e
resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No tocante

as bancadas, é fundamental aimpermeabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pegas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Cinza Castelo

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2657 ka/m?
Porosidade Aparente 0,83 *%
Absorcdo d'agua 0,31 *#
Compressao Uniaxial 132,10 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 190,10 MPa
Flexao 17,37 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 4,60 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 30%
Plagioclasio 27%
Quartzo 23%
Biotita 17%
Titania 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser utilizada em exteriores, e no tocante
as fachadas sera necessario efetuar ensaios de durabilidade,
resisténcia a cristalizacao de sais e resisténcia ao choque tér-
mico quando for o caso. No tocante as bancadas, é fundamen-

tal a impermeabilizacao do material.

ORIENTAGCAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demé&os cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos(sapolio, palha de a¢o) ou ainda qui-
micamente agressivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absor¢do superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Cinza Corumba

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2673 ka/m’
Porosidade Aparente 0,93 %
Absorcdo d'agua 0,35 %

Compressdo Uniaxial 130,20 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 131,40 MPa
Flexdo 10,18 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 33%
Plagioclasio 30%
Quartzo 20%
Biotita 12%
Acessorios 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de bai-
x0 trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas sera necessario efetuar
ensaios de ancoragem mais detalhados, durabilidade e resis-
téncia a cristalizagdo de sais, resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, € fundamental a

impermeabilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Cinza Prata

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2658 kg/m?’
Porosidade Aparente 0,77 %
Absorcdo d'agua 0,29 %
Compressao Uniaxial 149,30 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 136,80 MPa
Flexao 12,82 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,50 10 ‘mm/m°C

0,83 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina 30%
Plagioclasio (oligoclasio) 30%
Quartzo 25%
Biotita 17%
Acessorios 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimento de exte-
riores, e no caso de fachadas aeradas serd necessario efe-
tuar ensaios complementares de resisténcia a ancoragem, de
durabilidade e resisténcia a cristalizagdo de sais, resisténcia ao
choque térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, €

fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecgas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Diamante Negro

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 3109 kg/m?®

Porosidade Aparente 0,24 ”
Absorcdo d’ dgua 0,08 %
Compressao Uniaxial 316 MPa
Compresséo apods gelo/degelo N.d MPa

Flexdo 33,5 MPa

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 6,0 10°‘mm/meC

0,68 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Clinopiroxénio(Augita) 55%
Plagioclasio Sodico(Bytownita) 35%
Opacos 10%
Clorita 5%

Biotita e Apatita tracos

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos e escadas, em pavimentos de
médio e até alto trafego. Apresenta ainda boas caracteristi-
cas para aplicagdao em revestimentos externos e em fachadas
aeradas, mas é sempre importante efetuar ensaios de ancora-
gem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cristalizagdo
de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o caso.
No tocante as bancadas, é sempre importante a impermeabi-
lizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo
entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACl(interno), ACll(externo) ou
AClll(condicdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido com agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosone, acetona, soda caustica, removedores e sol-
ventes). Qualquer substancia potencialmente manchante
por atague quimico ou absorcdo superficial, derramada
sobre o revestimento, deve ser removida com a maxima
rapidez. Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos
com materiais ferruginosos oxidaveis.
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Dourado Carioca

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2635 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,88 *%
Absorcdo d'agua 0,34 *%
Compressédo Uniaxial n.d MPa
Compresséo apods gelo/degelo n.d MPa
Flexao 13,07 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,60 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler n.d mm

Microclina pertitico 40%
Quartzo 27%
Plagioclasio (oligoclasio) 20%
Biotita 13%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores e, no caso de fachadas aeradas, sera necessario efetuar
ensaios complementares de resisténcia a ancoragem, de dura-
bilidade, resisténcia a cristalizagao de sais e resisténcia ao cho-
que térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, é

fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Giallo Fiesta

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2640 kg/m?
Porosidade Aparente 0,92 *
Absorcdo d'agua 0,35 %
Compressao Uniaxial 74,7 MPa
Compresséo apods gelo/degelo n.d MPa

Flexdo 9,9 MPa
0,45 m (rutura)

Resisténcia ao impacto corpo duro

Coeficiente de dilatagdo térmica linear n.d 10*mm/meC

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina 33%
Oligoclasio 27%
Quartzo 23%
Granada 7%
Biotita 6%
Sillimanita 4%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafégo. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizagcdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
O contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
¢oes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

- A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Giallo Napoleone

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2636
Porosidade Aparente 0,60
Absorcdo d'agua 0,23 %
Compressao Uniaxial 142,20
Compressdo apos gelo/degelo 94,30
Flexdo 13,20

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 6,10

Desgaste amsler 0,63

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato potassico

Quartzo

Biotita

Opacos

kg/m?

MPa

MPa

MPa

10-*mm/me°C

mm

45%

40%

10%

5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de bai-
xo trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar
ensaios complementares de ancoragem, durabilidade, resis-
téncia a cristalizagdo de sais e resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, ¢ fundamental a

impermeabilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Ap&s a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo
entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACl(interno),ACll(externo) ou
AClll(condi¢des de alta resisténcia)na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produto
de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40 minu-
tos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja limpa,

macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos(sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente agressivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcao superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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old 500

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2641 kg/m’®
Porosidade Aparente 0,94 *%
Absorcéo d'agua 0,36 *
Compressao Uniaxial 153,7 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 127,0 MPa
Flexdo 8,92 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,61 m (rutura)
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 5,90 10 °mm/m°C

Desgaste amsler 0,73 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 50-55%
Quartzo 30-35%
Plagioclasio 10%
Biotita <5%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de
baixo trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos
de exteriores, caso a granada ndo tenha conteudo férrico e,
no tocante as fachadas, sera necessario efetuar ensaios de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizagao de sais e resisténcia ao choque térmico quando for
o caso. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-

bilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variadvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENGCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
atagque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Icarai Light

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2637 kg/m®
Porosidade Aparente 0,83 *%
Absorcdo d'agua 0,32 %
Compressao Uniaxial 102,70 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 114,90 MPa
Flexdo 8,65 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 3,90 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 45%
Quartzo 35%
Plagioclasio 7%
Biotita 5%
Granada 5%
Sillimanita 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de
baixo trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos
de exteriores, caso a granada ndo tenha conteudo férrico, e
no tocante as fachadas, sera necessario efetuar ensaios de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizagdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for
o caso. No tocante as bancadas é fundamental a impermea-
bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicagao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variadvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Indigo

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2678 kg/m’®
Porosidade Aparente 0,77 %
Absorcdo d'agua 0,29 %
Compressao Uniaxial 164,27 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 154,70 MPa
Flexao 12,76 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 7,50 10 ‘mm/m°C

0,85 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 28%
Microclina pertitico 28%
Quartzo 24%
Granada 15%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
e médio trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimen-
tos de exteriores, caso a granada ndo tenha conteudo férrico
e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar ensaios de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cris-
talizacdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for
o caso. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-
bilizagao do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Juparana Casablanca

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2594 kg/m-°
Porosidade Aparente 1,29 *»
Absorcdo d'agua 0,50 *#
Compressao Uniaxial 133,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 90,90 MPa
Flexao 6,06 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,40 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina mesopertitico 50%
Plagioclasio 20%
Quartzo 20%
Biotita 5%
Granada 3%
Sillimanita (fibrolita) 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderad ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, € fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo
entre as demados devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
¢des de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apods, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Juparana Premium

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2638 kg/m’
Porosidade Aparente 0,78 %
Absorcdo d'agua 0,30 *%

Compressdo Uniaxial 118,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 113,50 MPa
Flexdo 8,90 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,10 10 ‘mm/m°C

0,90 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina micropertitico 45%
Quartzo 25%
Plagioclasio 15%
Biotita 10%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas, em pavimentos de baixo tra-
fego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exterio-
res, caso a granada ndo tenha conteudo férrico e no tocante
as fachadas serd necessario efetuar ensaios complementares de
ancoragem mais detalhados, durabilidade, resisténcia a crista-
lizagdo de sais e resisténcia ao choque térmico quando for o
caso. No tocante as bancadas, é fundamental a impermeabili-
zagao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia)na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha
estar totalmente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e realizada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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cre Itabira

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2710 kg/m?*
Porosidade Aparente 0,61 *
Absorcdo d'agua 0,22 %

Compressdo Uniaxial 121,00 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 106,60 MPa
Flexdo 10,13 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 2,00 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 0,91 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 45%
Plagioclasio 20%
Hornblenda 14%
Biotita 7%
Quartzo 5%
Opacos 5%
Titanita 4%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de bai-
xo trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de
exteriores e, no tocante as fachadas, serd necessario efetuar
ensaios de ancoragem mais detalhados, durabilidade e resis-
téncia a cristalizagdo de sais, resisténcia ao choque térmico
quando for o caso. No tocante as bancadas, sobretudo de

cozinhas, é fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condigbes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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uro do Deserto

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2633 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,82 *%
Absorcdo d'agua 0,31 *#
Compressao Uniaxial 120,10 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 83,80 MPa
Flexao 12,37 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,60 10 ‘mm/m°C

0,80 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclinio pertitico 43%
Quartzo 32%
Plagioclasio 10%
Sillimanita 5%
Biotita 5%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exte-
riores, caso a granada nao tenha conteudo férrico e, no tocan-
te as fachadas, sera necessario efetuar ensaios de ancoragem
mais detalhados, durabilidade, resisténcia a cristalizacédo de
sais e resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No
tocante as bancadas, sobretudo de cozinhas, € fundamental a

impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas deméos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicSes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pecas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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uro Negro

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2859 kg/m?’
Porosidade Aparente 0,56 *
Absorcdo d'agua 0,20 %
Compressao Uniaxial 111,30 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 88,90 MPa
Flexao 18,70 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,80 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,40 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 70%
Ortopiroxénio 15%
Magnetita 5%
Hornblenda 5%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada revestimentos interiores de
paredes, em pisos e escadas e em pavimentos de muito bai-
xo trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar
ensaios de durabilidade, resisténcia a cristalizagdo de sais e
resisténcia ao choque térmico quando for o caso. No tocante
as bancadas, sobretudo de cozinhas, é fundamental a imper-

meabilizacdao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Prata Imperial

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2727 kg/m?
Porosidade Aparente 1,03 *#
Absorcéo d'agua 0,38 *
Compressédo Uniaxial 127,70 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 155,50 MPa
Flexao 9,53 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,73 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 6,10 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,30 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 40%
Microclina 24%
Quartzo 17%
Biotita 12%
Opacos 5%
Titanita 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de muito
baixo trafego. No tocante as bancadas, sobretudo de cozinhas,

é fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condicdes de
alta resisténcia) na cor branca, aplicando tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espagcadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo varidvel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Preto Aguia Branca

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2987 kg/m?®
Porosidade Aparente 0,44 »
Absorcdo d'agua 0,15 *#
Compressao Uniaxial 89,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 112,70 MPa
Flexao 16,08 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 7,00 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,80 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (andesina-labradorita) 42%
Biotita 25%
Hornblenda 20%
Opacos 10%
Apatita 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de muito
baixo trafego. Poderd ainda ser aplicada em revestimentos de
exteriores, e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar
ensaios de ancoragem bem detalhados, durabilidade, resis-
téncia a cristalizagdo de sais e resisténcia ao choque térmi-
co quando for o caso. No tocante as bancadas, sobretudo de

cozinhas, € fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIII (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absor¢do superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Preto Aracruz

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2969 ko/m’
Porosidade Aparente 0,19 *
Absorcdo d'agua 0,07 %

Compressdo Uniaxial 113,95 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 111,20 MPa
Flexdo 19,10 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 10,20 10 ‘mm/m°C

0,86 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 55%
Microclina pertitico 18%
Biotita 17%
Acessorios 5%
Quartzo 5%

UTILIZACAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e pavimentos de baixo trafe-
go. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de exteriores,
e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar ensaios de
durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e resisténcia ao
choque térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, é

fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apods um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis
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Preto Sao Gabriel

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2960 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,96 *
Absorcdo d'agua 0,33 %

Compressdo Uniaxial 113,70 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 121,30 MPa
Flexdo 14,10 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 7,80 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio 60%
Hipersténio 15%
Biotita 15%
Hornblenda 5%
Quartzo 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de exte-
riores, e no tocante as fachadas, sera necessario efetuar ensaios
de durabilidade, resisténcia a cristalizacao de sais e resisténcia
ao choque térmico quando for o caso. No tocante as bancadas,

é fundamental a impermeabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACIl (externo) ou
ACIIl (condigdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Bahia

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2696 ka/m-°
Porosidade Aparente 0,54 %
Absorcdo d'agua 0,20 *%
Compressao Uniaxial 145,60 MPa

Compressdo apos gelo/degelo 156,20 MPa

Flexao 14,09 MPa
Coeficiente de dilatacdo térmica linear 6,20 10 ‘mm/m°C
Desgaste amsler 0,40 mm

COMPOSICAO MINERALOGICA

Plagioclasio 35%
Feldspato alcalino pertitico 27%
Quartzo 15%
Hipersténio 10%
Acessorios 5%
Hornblenda 3%
Biotita 3%
Opacos 2%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias e em pavimentos de baixo trafego. No tocan-

te as bancadas, é fundamental a impermeabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, € recomendado impermeabilizar
o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-
-flexiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo
entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura
total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser realiza-
do utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi-
cdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se tanto no
contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando corddes
com desempenadeira denteada de 8 mm, para que ocorra
total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os ladri-
lhos, batendo com martelo de borracha e observar aleatoria-
mente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcao superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Butterfly

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2670
Porosidade Aparente 0,41
Absorcdo d'agua 0,15 %
Compressao Uniaxial 138,30
Compressdo apos gelo/degelo 138,30
Flexdo 9,13

Coeficiente de dilatag&o térmica linear 5,40

Desgaste amsler 0,80

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Ortoclasio pertitico

Plagioclasio (oligoclasio)

Quartzo

Ortopiroxénio

kg/m?

MPa

MPa

10-*mm/me°C

mm

50%

30%

12%

8%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisdrias e em pavimentos de baixo trafego. No tocan-

te as bancadas, € fundamental a impermeabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demaéos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢des de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagdo
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espacadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo variavel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda ciustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Ecologia

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2650 kao/m’
Porosidade Aparente 0,83 *%
Absorcdo d'agua 0,31 *#
Compressao Uniaxial 81,50 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 95,50 MPa
Flexao 8,99 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,20 10 ‘mm/m°C

0,60 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 35%
Quartzo 30%
Plagioclasio 18%
Hornblenda 9%
Acessorios 5%
Biotita 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e pavimentos de baixo tra-
fego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermeabili-

zacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢Ses de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas e importante usar espagadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo variavel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Eucalipto

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2628 ka/m’
Porosidade Aparente 0,48 7%
Absorcdo d'agua 0,18 *%

Compressdo Uniaxial 167,98 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 182,16 MPa
Flexdo 19,33 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,70 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,20 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Microclina pertitico 45%
Quartzo 25%
Plagioclasio (oligoclasio) 20%
Granada 4%
Slllimanita 3%
Cordierita 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. Podera ainda ser utilizada em revestimentos de exterio-
res, caso a granada ndo tenha conteudo férrico e, no tocante
as fachadas, sera necessario efetuar ensaios mais detalhados de
durabilidade, resisténcia a cristalizacdo de sais e resisténcia ao
choque térmico quando for o caso. No tocante as bancadas, €

fundamental a impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas deméos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicbes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-
-se tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e reali-
zando corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para
que ocorra total aplicacao de argamassa sob as pecas. Assen-
tar os ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar
aleatoriamente algumas pegas logo apos, para constatar se o
tardoz esta totalmente impregnado de argamassa. Para asse-
gurar a homogeneidade das juntas € importante usar espaca-
dores de poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha
estar totalmente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando
produto de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 -
40 minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sab&es puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos (sapolio, palha de aco) ou ainda qui-
micamente agressivos(acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Verde Imperial

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2774 kg/m?
Porosidade Aparente 0,45 ”%
Absorcdo d'agua 0,16 *%
Compressao Uniaxial 133,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 90,90 MPa
Flexao 11,42 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 7,00 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,20 mm

COMPOSICAO MINERALOGICA

Plagioclasio 40%
Quartzo 20%
Biotita 12%
Hornblenda 10%
Feldspato alcalino micropertitico 5%
Opacos 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condigdes de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espacadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo variavel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Labrador

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2690 kg/m*
Porosidade Aparente 0,71 %
Absorcdo d'agua 0,26 %

Compressdo Uniaxial 146,00 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 114,00 MPa
Flexdo 9,90 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 6,40 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 0,70 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (andesina) 30%
Microclina pertitico 30%
Quartzo 15%
Biotita 13%
Hornblenda 7%
Ortopiroxénio 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizacdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas deméos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condicdes de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas é importante usar espagadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo varidvel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Monterrey

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2639 kg/m?
Porosidade Aparente 0,79 *%
Absorcdo d'agua 0,30 *%
Compressao Uniaxial 116,20 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 100,00 MPa
Flexao 9,99 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,30 10 ‘mm/m°C

0,60 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Quartzo 35%
Microclina pertitico 30%
Plagioclasio 27%
Biotita+clorita 5%
Mineral mafico alterado 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢Ses de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando cordbes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espacadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo varidvel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Pavao

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2713 kg/m?
Porosidade Aparente 0,59 *
Absorcdo d'agua 0,22 %
Compressao Uniaxial 109,30 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 108,30 MPa
Flexao 11,21 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (andesina) 35%
Quartzo 25%
Feldspato alcalino pertitico 25%
Hipersténio 5%
Biotita 5%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e em pavimentos de baixo
trafego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermea-

bilizagdo do material.

ORIENTACAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demaos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condigSes de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando cordbes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espacadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo varidvel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.

197






Verde Peacock

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2713 kg/m?
Porosidade Aparente 0,59 *
Absorcdo d'agua 0,22 %
Compressao Uniaxial 109,30 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 108,30 MPa
Flexao 11,21 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (andesina) 35%
Quartzo 25%
Feldspato alcalino pertitico 25%
Hipersténio 5%
Biotita 5%
Granada 5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes, divisorias, pisos, escadas e pavimentos de baixo tra-
fego. No tocante as bancadas, é fundamental a impermeabili-

zacao do material.

ORIENTAGCAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-flexi-
veis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre as
demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total ocor-
rerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado utili-
zando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII (condi¢des de
alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se tanto no contrapiso,
como no tardoz do ladrilho e realizando corddes com desem-
penadeira denteada de 8 mm, para que ocorra total aplicagao
de argamassa sob as pecas. Assentar os ladrilhos, batendo com
martelo de borracha e observar aleatoriamente algumas pecas
logo apos, para constatar se o tardoz esta totalmente impreg-
nado de argamassa. Para assegurar a homogeneidade das jun-
tas € importante usar espacadores de poliestireno com 1mm
de espessura. Apos a rocha estar totalmente seca, € possivel
proceder o rejunte, utilizando produto de base cimenticia e
apos um periodo variavel de 15 - 40 minutos, devera ser reali-

zada a limpeza, utilizando esponja limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Savana

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2663 kg/m’
Porosidade Aparente 0,32 %
Absorcéo d'agua 0,12 %
Compressao Uniaxial 184,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 181,0 MPa
Flexdo 14,04 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,48 m (rutura)

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 5,0 10*mm/me°C

Desgaste amsler 0,71 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (oligoclasio) 40%
Quartzo 15%
Microclina pertitico 20-25%
Clorita (alteracdo de mineral mafico) 10%
Biotita <5%
Opacos <5%
Acessorios (zircdo, apatita) tracos

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, pisos, escadas e em pavimentos de baixo trafego.
Apresenta ainda boas caracteristicas para aplicacdao em reves-
timentos externos e em fachadas aeradas e no tocante as ban-

cadas, € fundamental a impermeabilizagdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagao da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIIl (condicOes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Verde Vulcano

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2774 kg/m?
Porosidade Aparente 0,45 ”%
Absorcdo d'agua 0,16 *%
Compressao Uniaxial 133,60 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 90,90 MPa
Flexao 11,42 MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 5,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 1,20 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Plagioclasio (andesina) 40%
Quartzo 20%
Biotita 12%
Hornblenda 10%
Feldspato alcalino micropertitico 5%
Opacos 5%
Acessorios 3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser utilizada em revestimentos interiores de
paredes e divisorias. Apesar de ndo termos avaliagdo de per-
formance, a composicdo mineraldogica e os indices fisicos-
-mecanicos sugerem a possibilidade de utilizacdo em reves-
timentos externos. No tocante as bancadas, € fundamental a

impermeabilizacdo do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O intervalo entre
as demdos deverd ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condi¢des de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecgas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Vermelho Brasilia

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2620 kg/m°
Porosidade Aparente 0,80 *%

Absorcéo d'agua 0,30 %
Compressao Uniaxial n.d MPa
Compressdo apos gelo/degelo 162,0 MPa

Flexao 9,50 MPa
Resisténcia ao impacto corpo duro n.d m (rutura)
Coeficiente de dilatagdo térmica linear n.d 10°mm/meC
Desgaste amsler n.d mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Feldspato potassico 68,80%
Quartzo 22,1%
Plagioclasio 6,1%
Biotita 2,4%
Opacos 0,6%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser utilizada em revestimentos interiores
de paredes, pisos e escadas,em pavimentos de médio trafego.
Podera ainda ser aplicada em revestimentos de exteriores, e no
tocante as fachadas aeradas, serd necessario efetuar ensaios
complementares de resisténcia a ancoragem, de durabilidade,
resisténcia a cristalizagdo de sais e resisténcia ao choque tér-
mico quando for o caso. No tocante as bancadas é fundamen-
tal a impermeabilizacao do material.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o granito esteja sujei-
to a umidade ascendente, é recomendado impermeabilizar o
contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos semi-fle-
xiveis especificos em duas demdos cruzadas. O intervalo entre
as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a cura total
ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser realizado
utilizando argamassa colante ACI (interno), ACII (externo) ou
ACIIl (condicdes de alta resisténcia) na cor cinza, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja

limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcao superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Acqua Marine

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2901 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,04 %
Absorcdo d'agua 0,01 %
Compresséo Uniaxial 113,00 MPa
Compressao apos gelo/degelo 108,30 MPa
Flexao 18,11 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,52 m (rutura)
Coeficiente de dilatag&o térmica linear 8,90 10 °mm/m°C

Desgaste amsler 3,11 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Calcita 40-45%
Dolomita 30-35%
Diopsidio 10-15%

Fortsterita 5-10%

Flogopita, plagioclasio, tremolita, 5%

clorita, serpentina

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser aplicada nas ban-
cadas impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitado no
piso do box. Outro ambiente de aplicagao restrita € a cozinha,
onde é comum materiais de alta fluidez e, ndo tendo resistén-
cia contra acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em
contato com produtos como vinagre, limao ou materiais de
limpeza. Nas areas externas deve ser evitado porque o material
se desgasta com a poluicdo e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apds a regularizagcdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O inter-
valo entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagcdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apods um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENGAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza agressivos (sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente abrasivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda cdustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcao superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Azul Tropical

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2730 kg/m?
Porosidade Aparente 0,46 7%
Absorcéo d'agua 0,17 *
Compressao Uniaxial 66,62 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 63,66 MPa
Flexdo 14,17 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,63 m (rutura)
Coeficiente de dilatagdo térmica linear n.d 10°mm/meC

Desgaste amsler n.d mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Calcita 70%
Dolomita 26%
Clinopiroxénio 4

UTILIZAGAO RECOMENDADA

— Esta rocha podera ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, nas bancadas impermeabili-
zadas e paredes, mas deve ser evitado no piso do box. Outro
ambiente de aplicacdo restrita € a cozinha, onde € comum
materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra acidos,
pode adquirir manchas e perda de brilho em contato com pro-
dutos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza. Nas areas
externas deve ser evitado porque o material se desgasta com a

poluicdo e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apo6s a regularizagdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, € recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O inter-
valo entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerd apds 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicBes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja lim-
pa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sab&es puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza agressivos (sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente abrasivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Branco Classico

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2850 kg/m’
Porosidade Aparente 0,26 %
Absorcdo d'agua 0,09 %

Compressdo Uniaxial 114,92 MPa
Compressdo apos gelo/degelo n.d MPa
Flexdo n.d MPa

Coeficiente de dilatacéo térmica linear 8,20 10 ‘mm/m°C

Desgaste amsler 3,63 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Calcita + dolomita 100%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, nas bancadas impermeabili-
zadas e paredes, mas deve ser evitado no piso do box. Outro
ambiente de aplicacdo restrita € a cozinha, onde € comum
materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra acidos,
pode adquirir manchas e perda de brilho em contato com pro-
dutos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza. Nas areas
externas deve ser evitado porque o material se desgasta com a
poluicdo e a chuva acida.

ORIENTAGCAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O inter-
valo entre as demados devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerad apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicBes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e Umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sab&es puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza agressivos (sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente abrasivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Branco Neve

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2853 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,23 %
Absorcéo d'agua 0,08 %
Compressao Uniaxial 84,80 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 69,90 MPa
Flexdo 13,29 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,44 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 9,60 10 °‘mm/m°C

Desgaste amsler 3,11 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Dolomita 85%

Calcita 10-15%

Flogopita, tremolita, filossilicatos secundarios <5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicacdo restrita € a cozinha, onde é
comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢do e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, € recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O inter-
valo entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerad apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condigbes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pegas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sab&es puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza agressivos (sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente abrasivos(acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Cachoeiro White

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2901 kg/m?®
Porosidade Aparente 0,04 %
Absorcdo d'agua 0,01 %
Compressao Uniaxial 113,0 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 108,3 MPa
Flexdo 18,11 MPa
Resisténcia ao impacto corpo duro 0,52 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 8,90 10 °mm/m°C

Desgaste amsler 3,11 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Dolomita 90%

Calcita 5-10%

Tremolita, apatita, opacos, hidroxidos

e/ou oxidos de ferro

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicacao restrita é a cozinha, onde é
comum materiais de alta fluidez e nao tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limao ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢cdo e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, € recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas deméaos cruzadas. O inter-
valo entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condigbes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbées com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pegas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apds, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagcadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza agressivos (sapolio, palha de ago) ou ainda qui-
micamente abrasivos (acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcao superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore
andelania White

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em

St AasiEie 2866 ko/m’ pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,

lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas

impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do

box. Outro ambiente de aplicagdo restrita € a cozinha, onde é

. 5 comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
Porosidade Aparente 0,24 * . . )

acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato

com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.

Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-

gasta com a polui¢cao e a chuva acida.
Absorcdo d'agua 0,08 %

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagao da superficie, caso 0 marmore esteja
Compresséo Uniaxial 65,60 MPa sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdaos cruzadas. O inter-
valo entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
Compress&o ap6s gelo/degelo 68,40 MPa cura total ocorrerad apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicSes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
Flex3o 11,33 MPa corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estad totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
Coeficiente de dilatacao térmica linear 5,40 10 mm/m*C homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-

to de base cimenticia e apds um periodo variavel de 15 - 40
Desgaste amsler 5,00 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Dolomita 70% de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-

minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao

na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
Otz 15% querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
15% Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com

Calcita
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Chocolate

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2733 kg/m?*
Porosidade Aparente 0,02 *%
Absorcéo d'agua 0,01 %
Compressao Uniaxial 69,00 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 59,70 MPa
Flexdo 17,54 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,69 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 3,20 10 °‘mm/m°C

Desgaste amsler 4,02 mm

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Calcita 85-90%
Quartzo 5-10%
Flogopita, escapolita, zircio, apatita <5%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicagao restrita € a cozinha, onde ¢é
comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢cao e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

ApOs a regularizagdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demaos cruzadas. O inter-
valo entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicBes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordbdes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apods um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, deverd ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com pequena
diluicao de detergente com pH neutro ou de sabdes puros.
Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de produtos
de limpeza abrasivos (sapolio, palha de aco) ou ainda qui-
micamente agressivos(acidos em geral, alcool, querosene,
acetona, soda caustica, removedores e solventes). Qual-
quer substancia potencialmente manchante por ataque
quimico ou absorcao superficial, derramada sobre o reves-
timento, deve ser removida com a maxima rapidez. Deve-
-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais
ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Impenial Pink

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2732
Porosidade Aparente 0,17
Absorcéo d'agua 0,06
Compressao Uniaxial 119,9
Compressdo apos gelo/degelo 118,20
Flexdo 18,43
Resisténcia ao impacto corpo duro 0,46

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 8,00

Desgaste amsler 3,31

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Calcita

Flogopita

Quartzo

kg/m?

%

MPa

MPa

m (rutura)

10-*mm/me°C

mm

90%

5%

3%

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha podera ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicacdo restrita € a cozinha, onde €
comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢cdo e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O inter-
valo entre as demaos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrera apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicBes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
estd totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apds um periodo varidvel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Onix

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2813 kg/m?
Porosidade Aparente 0,25 %
Absorcéo d'agua 0,09 %
Compressao Uniaxial 94,41 MPa
Compressao apos gelo/degelo 82,10 MPa
Flexao 13,04 MPa
Resisténcia ao impacto corpo duro n.d m (rutura)

Coeficiente de dilatagdo térmica linear 3,1 10*mm/m°C

2,66 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Dolomita 70%
Calcita 25%
Flogopita, apatita, tremolita, filossilicatos <5%

secundarios

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicagdo restrita € a cozinha, onde é
comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢cdo e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizacdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, é recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas demdos cruzadas. O inter-
valo entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerd apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicSes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
cordées com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicacdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas é importante usar espagadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apds a rocha estar total-
mente seca, é possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apos um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregao
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
ataque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Marmore Pinta Verde

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS

Densidade Aparente 2855 kg/m*®
Porosidade Aparente 0,17 %
Absorcéo d'agua 0,06 %
Compressao Uniaxial 86,40 MPa
Compressdo apos gelo/degelo 86,70 MPa
Flexao 13,04 MPa

Resisténcia ao impacto corpo duro 0,35 m (rutura)

Coeficiente de dilatacdo térmica linear 8,90 10 ‘mm/m°C

6,92 mm

Desgaste amsler

COMPOSIGAO MINERALOGICA

Dolomita 90%

Calcita 5-10%

Tremolita, apatita, opacos, hidroxidos e/ou

oxidos de ferro

UTILIZAGAO RECOMENDADA

Esta rocha poderd ser aplicada nos ambientes internos, em
pisos e escadas de muito baixo trafego, paredes, divisorias,
lavabos e mesas. Em banheiros, pode ser usada nas bancadas
impermeabilizadas e paredes, mas deve ser evitada no piso do
box. Outro ambiente de aplicagdo restrita € a cozinha, onde é
comum materiais de alta fluidez e ndo tendo resisténcia contra
acidos, pode adquirir manchas e perda de brilho em contato
com produtos como vinagre, limdo ou materiais de limpeza.
Nas areas externas deve ser evitado porque o material se des-
gasta com a polui¢cao e a chuva acida.

ORIENTAGAO DE ASSENTAMENTO

Apos a regularizagdo da superficie, caso o marmore esteja
sujeito a umidade ascendente, € recomendado impermea-
bilizar o contrapiso e os ladrilhos, aplicando-se os produtos
semi-flexiveis especificos em duas deméaos cruzadas. O inter-
valo entre as demdos devera ser de, no minimo, 6 horas e a
cura total ocorrerad apos 72 horas. O assentamento deve ser
realizado utilizando argamassa colante ACI (interno) ou ACIII
(condicdes de alta resisténcia) na cor branca, aplicando-se
tanto no contrapiso, como no tardoz do ladrilho e realizando
corddes com desempenadeira denteada de 8 mm, para que
ocorra total aplicagdo de argamassa sob as pecas. Assentar os
ladrilhos, batendo com martelo de borracha e observar aleato-
riamente algumas pecas logo apos, para constatar se o tardoz
esta totalmente impregnado de argamassa. Para assegurar a
homogeneidade das juntas € importante usar espacadores de
poliestireno com 1mm de espessura. Apos a rocha estar total-
mente seca, € possivel proceder o rejunte, utilizando produ-
to de base cimenticia e apods um periodo variavel de 15 - 40
minutos, devera ser realizada a limpeza, utilizando esponja
limpa, macia e umida.

MANUTENCAO

A limpeza deve ser sistematica e efetuada com esfregdo
de pano, apenas umedecido em agua ou com peque-
na diluicdo de detergente com pH neutro ou de sabdes
puros. Deve-se evitar o excesso de agua, bem como de
produtos de limpeza abrasivos (sapolio, palha de ago) ou
ainda quimicamente agressivos (acidos em geral, alcool,
querosene, acetona, soda caustica, removedores e solven-
tes). Qualquer substancia potencialmente manchante por
atagque quimico ou absorcdo superficial, derramada sobre
o revestimento, deve ser removida com a maxima rapidez.
Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com
materiais ferruginosos oxidaveis.
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Suplentes: Atilio Guidini, Sandro Varanda Abreu, Valkinéria Cristina Meirelles Bussular

REPRESENTANTES NA CNI
Titulares: Marcos Guerra, Lucas Izoton Vieira

Suplentes: Manoel de Souza Pimenta Neto, Ernesto Mosaner Junior
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI

Presidente do Conselho Regional: Marcos Guerra

Representantes do Ministério do Trabalho

Titular: Alessandro Luciani Bonzano Comper

Suplente: Alcimar das Candeias da Silva

Representante do Governo: Juliane de Araujo Barroso

Representantes das atividades industriais

Titulares: Manoel de Souza Pimenta Neto, Altamir Alves Martins, Sebastido Constantino Dadalto, Vladimir Rossi
Suplentes: Adenilson Alves da Cruz, Alejandro Duenas, Leonardo de Souza Rogério de Castro, Mariluce Polido Dias
Representantes da categoria dos trabalhadores da industria

Titular: aguardando indicagado Sesi/DN

Suplente: Flaviano Rabelo Aguiar

Superintendente: Solange Maria Nunes Siqueira

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI

Presidente do Conselho Regional: Marcos Guerra

Representantes das atividades industriais

Titulares: Benizio Lazaro, Clara Thais Rezende Cardoso Orlandi, Jodo Baptista Depizzol Neto e Ronaldo Soares Azevedo

Suplentes: Flavio Sergio Andrade Bertollo, Wilmar Barros Barbosa, NevitonHelmer
Gasparini e Paulo Henrique Teodoro de Oliveira

Representantes do Ministério do Trabalho

Titular: Alessandro Luciani Bonzano Comper

Suplente: Alcimar das Candeias

Representante do Ministério da Educagéo

Titular: aguardando indicagdo do MEC

Suplente: Ronaldo Neves Cruz

Representantes da categoria dos trabalhadores da industria
Titular: Sérgio Luiz Guerra

Suplente: aguardando indicagdo Senai/DN

Diretora-regional: Solange Maria Nunes Siqueira

CENTRO DA INDUSTRIA NO ESPIRITO SANTO — CINDES
Presidente: Marcos Guerra

1° vice-presidente: Manoel de Souza Pimenta Neto

2° vice-presidente: Ernesto Mosaner Junior

32 vice-presidente: Sebastido Constantino Dadalto

Diretores: Cristhine Samorini, Ricardo Augusto Pinto, Paulo Henrique Teodoro
de Oliveira, Altamir Alves Martins, Gustavo Dalvi Comério,

Elias Cucco Dias, Celso Siqueira Junior, Gervasio Andredao Junior,
Edmar Lorencini dos Anjos, Ana Paula Tongo da Silva, Paulo Alfonso Menegueli, Helcio Rezende Dias

Conselho de Administragdo: Adir Comércio, Almir José Gaburro, Alvaro José Bastos Miranda, Anténio César de Andrade,
Augusto Henrique Brunow Barbosa, Benildo Denadai, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, Dario Fernando
Figueira Cruz, Durval Vieira de Freitas, Edson Fernando Sartorio, Eduarda Buaiz, Emilio Walace Bicalho Nemer, Ennio Edmyr
Modenesi Pereira, Francisco Rodrigues Rocha, Gilber Ney Lorenzoni, Jodo Carlos Pedroza da Fonseca, Jodo do Carmo,
José Angelo Mendes Rambalducci, José Carlos Bergamin, Leonardo Jorddo Cereza, Luiz Claudio Nogueira Muniz, Maria
Angela Demoner Colnago, Mario Sérgio do Nascimento, Neviton Helmer Gasparini, Otacilio José Coser Filho, Patricia
Tristdo Carvalho de Mendonca, Paulo Ferreira Alencar, Renato Braganca Domingues, Roberto Anselmo Kautsky Junior,
Robson Branddo Neves, Romario José Correa de Araujo, Rusdelon Rodrigues de Paula, Sante Dassie, Solange Maria Nunes
Siqueira, Uriel Barcellos, Valdecir Torezani, Wanessa Nascimento Santos Buzatto, Wellington Sim&es Villaschi Filho

Conselho Consultivo: Oswaldo Vieira Marques, Hélcio Rezende Dias, Sergio Rogerio de Castro,
José Braulio Bassini, Fernando Antonio Vaz, Lucas |zoton Vieira, Marcos Guerra

Conselho Fiscal: Marcondes Caldeira, Elson Teixeira Gatto,
Tharcicio Pedro Botti, Joaquim da Silva Maia, Renan Lima Silva, Fausto Frizzera Borges
Conselho de Sindicancia: Arthur Carlos Gerhardt Santos, Chriségono Teixeira da Cruz, Hélio Moreira Dias de Rezende,

Helio de Oliveira Dorea
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPIRITO SANTO — IDEIES
Presidente da Findes e do Conselho Técnico do Ideies: Marcos Guerra

Membro Representante da Diretoria Plenaria da Findes: Egidio Malanquini

Membro Representante do Setor Industrial: Benizio Lazaro

Membro Efetivo Representante do Senai-ES: Solange Maria Nunes Siqueira

Membro Efetivo Representante do Sesi-ES: Yvanna Miriam Pimentel Moreira

Representantes do Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Tullio Samorini, José Carlos Chamon, José Domingos Depollo
Representantes do Conselho Fiscal - Membros Suplentes: José Angelo Mendes Rambalducci, Luciano Raizer Moura,
Houberdam Pessotti

Representante da Comunidade Cientifica

Académica e Técnica: Jodo Luiz Vassalo Reis

Membro Representante do Sebrae/ES: Ruy Dias

Diretor-executivo do Ideies: Antonio Fernando Doria Porto

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Diretor-regional: Marcos Guerra

Conselheiros: Solange Maria Nunes Siqueira, Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa, Lucio Flavio Arrivabene, Geraldo
Didrio Filho, Sénia Coelho de Oliveira, Rosimere Dias de Andrade, Antonio Fernando Doria Porto, Alejandro Duenas,
Ruy Dias de Souza, Vladimir Rossi, José Braulio Bassini, HouberdamPessotti, BenildoDenadai, Anilton Salles Garcia

Conselho Fiscal: Egidio Malanquini, Tharcicio Pedro Botti, Almir José Gaburro,
Loreto Zanotto, Rogério Pereira dos Santos, Luciano Raizer Moura

Superintendente: Fabio Ribeiro Dias

INSTITUTO ROTA IMPERIAL - IRI

Diretor-geral: Marcos Guerra

Diretores: Manoel de Souza Pimenta Neto, Alejandro Duenas, Paulo Henrique Teodoro de Oliveira, Vladimir Rossi
Conselho Deliberativo

Titulares: Baques Sanna, Alejandro Duenas, Fernando Schneider Kunsch, Maely Coelho, Eustaquio Palhares, Roberto
Kautsky, Associagdo Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, Instituto Jutta Batista da Silva, Adetur Metropolitana

Suplentes: Jorge Deocézio Uliana, Tullio Samorini, Jodo Felicio Scardua, Manoel de Souza Pimenta Neto,
Adenilson Alves da Cruz, Tharcicio Pedro Botti, Henrique Denicoli, Helina Cosmo Canal, Consoércio
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel da regiao do Caparao, Associagdo Leopoldinense de Turismo,
Agrotures, Leandro Carnielli, Associagdo Turistica de Pedra Azul, Fundagdo Maximo Zandonadi

Membros natos: Lucas Izoton Vieira, Sergio Rogerio de Castro,

Ernesto Mosaner Junior, Aristoteles Passos Costa Neto

CONSELHO FISCAL

Efetivos: Flavio Sergio Andrade Bertollo, Raphael Cassaro, Edmar dos Anjos
Suplentes: Celso Siqueira, Valdeir Nunes, Gervasio Andredo Junior
Camaras Setoriais Industriais e Conselhos Tematicos (Consats)

Coordenador-geral: Sebastido Constantino Dadalto

CAMARAS SETORIAIS INDUSTRIAIS

Camara Setorial das Industrias de Alimentos e Bebidas
Presidente: Gibson Barcelos Reggiani

Camara Setorial das Industrias de Base e Construgcdo
Presidente: Wilmar dos Santos Barroso Filho

Camara Setorial da Industria de Materiais da Construgao
Presidente: Houberdam Pessotti

Camara Setorial da Industria Moveleira

Presidente: Luiz Rigoni

Camara Setorial da Industria do Vestuario

Presidente: Paulo Roberto Almeida Vieira

Camara Setorial das Industrias de Mineragado

Presidente: Samuel Mendonca
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CONSELHOS TEMATICOS

Conselho Tematico de Assuntos Legislativos (Coal)
Presidente: Sergio Rogerio de Castro

Conselho Tematico de Comércio Exterior (Concex)
Presidente: Claudio de Moraes Sandrini

Conselho Tematico de Desenvolvimento Regional (Conder)
Presidente: Aureo Vianna Mameri

Conselho Tematico de Infraestrutura (Coinfra)

Presidente: Sebastido Constantino Dadalto

Conselho Tematico de Meio Ambiente (Consuma)
Presidente: Wilmar Barros Barbosa

Conselho Tematico de Micro e Pequena Empresa (Compem)
Presidente: Vladimir Rossi

Conselho Tematico de Politica Industrial e Inovagédo Tecnoldgica (Conptec)
Presidente: Luiz Alberto de Souza Carvalho

Conselho Tematico de Relagdes do Trabalho (Consurt)
Presidente: Haroldo Olivio Marcellini Massa

Conselho Tematico de Responsabilidade Social (Cores)
Presidente: Jefferson Cabral (interino)

Conselho Tematico de Educacéo (Conedu)

Presidente: Luciano Raizer Moura

Conselho Tematico de Politica Urbana (Copurb)

Presidente: Aristoteles Passos Costa Neto

Conselho Tematico de Energia (Conerg)

Presidente: Nélio Rodrigues Borges

DIRETORIAS REGIONAIS

Diretoria da Findes em Anchieta e regido

Diretor: Fernando Schneider Kunsch

Diretoria da Findes em Cachoeiro de Itapemirim e regido
Diretor: Aureo Vianna Mameri

Diretoria da Findes em Colatina e regido

Diretor: Manoel Antonio Giacomin

Diretoria da Findes em Linhares e regido

Diretor: Paulo Joaquim do Nascimento

Diretoria da Findes em Aracruz e regiao

Diretor: Jodo Baptista Depizzol Neto

Nucleo da Findes em Sdo Mateus e regido

Diretor: Nerzy Dalla Bernardina Junior

Nucleo da Findes em Venda Nova do Imigrante e regido
Diretor: Ademilson Alves da Cruz

Nucleo da Findes em Nova Venécia e regido

Diretor: Helder Nico
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DIRETORES PARA ASSUNTOS ESPECIFICOS E DAS ENTIDADES

Diretor para Assuntos de Seguranca, Saude e Responsabilidade Social do Sesi e Senai/ES: Alejandro Duenas
Diretor para Assuntos de Educacdo e Cultura do Sesi e Senai/ES: Flavio Sergio Andrade Bertollo

Diretor para Assuntos do IEL: Benizio Lazaro Diretor para Assuntos do Ideies/CAS — Egidio Malanquini
Diretor para Assuntos do Cindes: Paulo Alfonso Menegueli

Diretor para Assuntos do IRI: Ricardo Ribeiro Barbosa

Diretor para Assuntos do Fortalecimento Sindical e da Representacdo Empresarial: Egidio Malanquini
Diretor para Assuntos das Micro e Pequenas Industrias: Vladimir Rossi

Diretor para Assuntos Tributarios: Gibson Barcelos Reggiani

Diretor para Assuntos do Meio Ambiente: Wilmar Barros Barbosa

Diretor para Assuntos de Capacitacdo e Desenvolvimento Humano: Clara Thais Rezende Cardoso Orlandi
Diretor para Assuntos de Marketing e Comunicagao: Fernando Schneider Kunsch

Diretor para Assuntos de Desenvolvimento da Industria Capixaba: Leonardo Souza Rogerio de Castro

Diretor para Assuntos de Inovacgdo Industrial: Luiz Alberto de Souza Carvalho
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